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vRE´SUME´
Les reveˆtements antie´rosion sont grandement utilise´s par l’industrie ae´rospatiale pour
augmenter la dure´e de vie de certaines pie`ces critiques au fonctionnement des moteurs a`
re´action. Par contre, apre`s plusieurs heures en service, le reveˆtement finira ine´vitablement
par se de´te´riorer. E´tant donne´ le prix croissant du titane et le couˆt de fabrication des com-
posants, les fabricants de moteurs de´sirent re´usiner les pie`ces, a` base d’alliages de titane, en
e´levant le reveˆtement dysfonctionnel tout en limitant les dommages au substrat durant la
gravure.
Cette recherche s’inscrit dans le projet industriel MANU 4, chapeaute´ par le CRIAQ et
le CRSNG, qui vise a` e´tudier la faisabilite´ d’enlever un reveˆtement antie´rosion de´pose´ sur un
substrat de Ti-6Al-4V a` l’aide de trois techniques diffe´rentes : la gravure chimique, la gravure
par plasma et l’ablation par laser pulse´. Ce me´moire se concentre plus spe´cifiquement sur
l’ablation par laser pulse´ d’un reveˆtement de 20 µm de TiAlN de´pose´ sur un substrat de
Ti-6Al-4V, en comparant la potentialite´ de deux lasers : un laser Ti∶Sapphire femtoseconde
e´mettant a` 800 nm avec a` un laser excimer de KrF nanoseconde centre´ a` 248 nm. Ces deux
lasers ont e´te´ choisis puisqu’ils sont fre´quemment utilise´s pour le microusinage et permettent
de comparer l’effet de la longueur d’onde et de la dure´e de l’impulsion.
Des essais pre´liminaires ont d’abord permis d’identifier quatre variables ayant le plus
d’impact sur le taux de gravure et la rugosite´ de surface : (i) la taille du faisceau, (ii) la
puissance du laser, (iii) la vitesse du porte-e´chantillon, et (iv) le pas entre chaque ligne ba-
laye´e. Pour chaque laser, les conditions optimales d’ablation ont e´te´ obtenues en variant un
parame`tre a` la fois. Au final, la grande e´nergie par impulsion offerte par le laser excimer
permet d’acce´le´rer d’un ordre de grandeur le taux de gravure, mais augmente de 1 µm a` 1.8
µm la rugosite´ moyenne de la surface, par rapport a` celle obtenue avec le laser Ti :Sapphire.
Contrairement aux autres me´thodes, l’ablation par laser pulse´ a le potentiel d’offrir une
tre`s grande se´lectivite´. Pour ce faire, la spectroscopie d’e´mission de la plume a e´te´ e´tudie´e
pour suivre in situ la progression de la gravure, dans le but de de´terminer le moment pre´cis
ou` le faisceau laser atteignait la surface du substrat. Malgre´ les similarite´s chimiques entre
le reveˆtement et le substrat, on de´montre qu’il est possible de suivre, en temps re´el, la
de´croissance d’un pic d’azote par rapport a` un pic de titane toujours pre´sent pour diagnosti-
quer la fin de la gravure. Toutefois, plus d’efforts doivent eˆtre de´ploye´s pour de´finir un crite`re
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d’arreˆt qui est fonction des conditions d’ablation choisies.
Pour terminer, les effets du proce´de´ sur les proprie´te´s de la surface apre`s l’ablation ont
e´te´ analyse´s avec plusieurs techniques de caracte´risation de surface. La profilome´trie contact
a d’abord confirme´ une rugosite´ moyenne entre 1 et 2 µm par rapport a` la rugosite´ de 0.6
µm du reveˆtement avant l’ablation. Aussi, des mesures XRD et EDX ont de´cele´ la pre´sence
d’oxydes forme´s durant l’ablation de la surface a` la pression atmosphe´rique. Finalement, la
nanoindentation de la section transversale des e´chantillons semble indiquer que le proce´de´
n’influence pas significativement la durete´ du substrat et ce, peu importe le laser choisi.
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ABSTRACT
Erosion resistant coatings (ERCs) are frequently used to protect aircraft engine compo-
nents against erosion, and therefore, to extend their lifetime and reduce maintenance cost.
However, after many hours in service, certain areas of the coating will begin to deteriorate.
Given that such components are generally very costly, it is desirable to replace only the coat-
ing instead of the part itself.
This research is part of the MANU 4 project, supported by CRIAQ and NSERC, which
aims to study the feasibility of stripping an erosion-resistant coating deposited on a titanium-
based alloy with three different techniques: wet chemical etching, plasma etching and pulse
laser ablation. This thesis focuses more specifically on the etching with a pulsed laser of
a 20-µm thick TiAlN ERC deposited on a Ti-6Al-4V substrate. This work compares the
suitability of two pulsed lasers: a femtosecond Ti:Sapphire laser emitting at 800 nm and a
nanosecond KrF excimer laser centred at 248 nm. These two lasers were chosen since they
are frequently used for micromachining applications and allow us to study the effect of the
wavelength and pulse duration.
Preliminary findings have allowed us to identify four most critical variables that influence
the etch rate and the surface roughness: (i) beam size, (ii) laser power, (iii) stage speed, and
(iv) step distance between scanned lines. For each laser, optimal etching conditions were
obtained by varying a single parameter at a time. Final results show that the higher energy
per pulse offered by the excimer laser allows one to increase by one order of magnitude the
etch rate, but almost doubles, from 1 µm to 1.8 µm, the surface roughness, in comparison
with results obtained with the Ti:Sapphire laser.
Compared with other techniques, pulse laser ablation has the potential to offer very high
selectivity. In this regard, plume emission spectroscopy was studied as an in situ technique
to monitor the etching progress and determine the precise moment when the laser beam
reaches the surface of the substrate. Despite chemical similarities between the coating and
the substrate, we show that it is possible to monitor the decrease of the nitrogen line with
respect to the titanium reference peak in order to diagnose, in real time, when the etching
process should stop. Yet, more effort is still needed to define more precisely the etch stop
criteria as a function of the applied laser fluence.
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Finally, several surface characterization techniques were used to assess the effects of the
stripping process on the surface of the substrate after ablation. Contact profilometry has
confirmed that the surface roughness is increased to 1-2 µm, compared to the 0.6 µm average
roughness of the coating before stripping. EDX and XRD measurements have also confirmed
the presence of oxides at the surface of the substrate, a consequence of the oxidation of
titanium during the ablation process at atmospheric pressure. Finally, nanoindentation mea-
surements of the polished cross-section of the etched samples have shown that the hardness
is not significantly affected during the etching process.
ix
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Depuis la Re´volution Industrielle, l’automatisation des proce´de´s de fabrication est om-
nipre´sente. L’automatisation a comme objectif de re´duire non seulement le temps de fabrica-
tion, mais e´galement le nombre d’employe´s ne´cessaire pour produire la pie`ce. Cette approche
permet e´videmment de diminuer les couˆts de fabrication et donc, d’augmenter les marges
de profit. Cependant, on constate rapidement que cette production en chaˆıne est limite´e par
la performance des machines utilise´es, notamment leur re´sistance a` l’usure, au frottement, a`
l’e´rosion ou a` l’oxydation. Ainsi, vers les anne´es 1950, le temps de vie des outils de coupe est
devenu une pre´occupation importante puisque la de´fectuosite´ d’une pie`ce entraˆıne l’arreˆt de
la chaˆıne de production. De plus, un grand nombre d’ope´rateurs doivent eˆtre pre´sents pour
re´parer ou changer la pie`ce de´fectueuse.
Pour palier a` ce proble`me, les premiers reveˆtements protecteurs constitue´s de mate´riaux
durs bien connus (ex. TiN) sont apparus en 1960. On constate rapidement une augmentation
de la dure´e de vie des outils de coupe, ce qui motive toute une communaute´ de chercheurs
a` de´velopper des mate´riaux et des reveˆtements pouvant ame´liorer significativement leur per-
formance. Malgre´ tous les efforts qui y ont e´te´ consacre´s, le proble`me demeure tre`s impor-
tant jusqu’a` ce jour. Meˆme si 40% de tous les outils de coupe sont maintenant couverts de
reveˆtements contre l’usure, des pertes e´conomiques importantes relie´es a` l’usure sont encore
enregistre´es [1]. Par exemple, dans un pays aussi industrialise´ que la France, les couˆts relie´s
a` ces pertes repre´sentaient 3% du PIB franc¸ais entre 1990 et 2000, pas tre`s loin derrie`re la
corrosion [2].
Cette proble´matique va donc motiver la communaute´ scientifique a` poursuivre ses re-
cherches de reveˆtements au dela` des ce´ramiques conventionnelles monophase´es comme le TiN,
le TiC et le CrN qui dominent le marche´ jusqu’en 1990. Les me´tallurgistes et les physiciens
vont donc unir leurs efforts pour produire des mate´riaux biphase´s comme le TiAlN, publie´
pour la premie`re fois en 1986 [3] et offrant une meilleure protection a` haute tempe´rature
(au dela` de 800○C). Cette caracte´ristique est particulie`rement inte´ressante pour la multitude
d’applications tribologiques (perc¸age, de´coupage, fraisage,...) ou` le frottement est tre`s impor-
tant. Ainsi, le TiAlN e´tait parmi les premiers mate´riaux qui offraient a` la fois une grande
durete´ (supe´rieure a` 30 GPa) et une protection contre un environnement agressif. Ce progre`s
2permet e´galement de limiter l’utilisation de liquides refroidissants, un pas important vers des
e´conomies substantielles.
Toutefois, les applications du TiAlN ne s’arreˆtent pas la`. Ses proprie´te´s me´caniques avan-
tageuses combine´es a` sa grande re´sistance a` l’oxydation a` haute tempe´rature font du TiAlN
un candidat ide´al pour minimiser l’e´rosion a` l’inte´rieur des turbines d’avion. En effet, l’e´rosion
par impact de´te´riore rapidement les pales responsables de la compression d’air dans les tur-
bines. Ces pales, fabrique´es a` partir d’alliages de titane, sont tre`s couˆteuses, d’ou` le de´sir
d’augmenter leur dure´e de vie. Ces avance´es font en sorte que le TiAlN est, a` ce jour, large-
ment utilise´ par l’industrie ae´ronautique pour re´duire l’e´rosion des pie`ces critiques au fonc-
tionnement de turbines.
A` pre´sent, les reveˆtements antie´rosion sont couramment de´pose´s par des techniques de
PVD (Physical Vapour Deposition) ou PECVD (Plasma-Enhanced Chemical Vapour Depo-
sition) [4]. Comme la dure´e de vie du reveˆtement est souvent ame´liore´e par un reveˆtement
plus e´pais, les e´paisseurs des couches antie´rosion sont souvent de plusieurs dizaines de mi-
crome`tres. Par conse´quent, le de´poˆt par arc cathodique [5], qui peut offrir un taux de de´poˆt
tre`s e´leve´, est souvent choisi pour ce type d’applications qui requiert un reveˆtement assez
e´pais (10-50 µm). Pour rentabiliser le proce´de´, on de´veloppe aussi des techniques de de´poˆt a`
grande e´chelle permettant de recouvrir des grandes pie`ces de formes complexes avec des taux
de de´poˆt tre`s e´leve´s [6].
1.1 E´le´ments de la proble´matique
Bien que les reveˆtements antie´rosion re´duisent significativement l’e´rosion des substrats
qu’ils prote`gent, ils ne peuvent l’e´liminer comple`tement. Les avions commerciaux, militaires
et d’e´vacuation d’urgence sont fre´quemment ope´re´s dans des environnements hostiles ou`
l’air environnant contient des poussie`res, des grains de sable et des cendres volcaniques. Par
conse´quent, apre`s plusieurs heures en service, l’impact de ces particules avec le reveˆtement fi-
nit par le de´te´riorer, surtout dans la re´gion de la pale faisant face a` l’entre´e d’air de la turbine
(re´gion nomme´e leading edge an anglais). Dans ces conditions, la re´gion affecte´e commence a`
s’e´roder, ce qui de´forme la courbe pre´cise de la paˆle et engendre une perte de l’ae´rodynamique
des pie`ces, une plus grande consommation de carburant, une augmentation de la tempe´rature
du moteur et, force´ment, une augmentation des couˆts de maintenance. Ultimement, l’e´rosion
se´ve`re de la pale peut mener a` la de´faillance du moteur avec les conse´quences catastrophiques
qui peuvent en re´sulter.
3Pour e´viter ces effets ne´fastes, l’industrie ae´ronautique doit re´parer le reveˆtement lorsqu’il
devient dysfonctionnel. Or, l’usure ne se produit pas uniforme´ment sur toute la surface de
la pale : lorsque la pointe du substrat devient expose´e par suite d’une e´rosion tre`s se´ve`re
de cette re´gion, la section de la pale pre`s l’axe de rotation de la turbine est souvent encore
bien prote´ge´e par le reveˆtement. Ainsi, la re´paration du reveˆtement ne´cessite qu’on enle`ve
comple`tement la couche protectrice encore pre´sente lorsque la pointe de la paˆle devient ex-
pose´e. Toutefois, comme il s’agit de reveˆtements protecteurs, ils ont e´videmment e´te´ conc¸us
pour eˆtre difficiles a` enlever. La durete´ e´leve´e du TiAlN fait en sorte que le reveˆtement peut
eˆtre difficilement usine´ avec les techniques conventionnelles comme le sablage. De surcroˆıt,
les techniques de de´poˆt de´veloppe´es en industrie veulent optimiser l’adhe´rence a` l’interface
entre le substrat et la couche, ce qui minimise les risques de de´laminage et donc, augmente la
dure´e de vie du reveˆtement. Ainsi, lorsque vient le temps de retirer le reveˆtement de´fectueux
fortement adhe´re´ a` la pie`ce usine´e, les techniques conventionnelles ont tendance a` de´te´riorer
la pale au dela` des limites acceptables par l’industrie.
Pour re´soudre ce proble`me, quelques approches sont pre´sentement utilise´es en industrie.
La premie`re est tre`s simple, mais tre`s couˆteuse : lorsque le reveˆtement devient de´fectueux
on change comple`tement la pie`ce par un nouveau substrat avec un nouveau reveˆtement.
Avec la pe´nurie de titane a` l’e´chelle plane´taire provoque´e par une croissance constante de
sa consommation, cette solution deviendra rapidement extreˆmement couˆteuse pour l’indus-
trie. A` long terme, on doit donc orienter la recherche vers le de´veloppement d’un proce´de´
qui permettrait d’enlever le reveˆtement de´fectueux sans endommager la pie`ce, recycler le
substrat a` base de titane et rede´poser un nouveau reveˆtement sur la pie`ce recycle´e. Dans
cette veine, une deuxie`me approche existe de´ja` ou` on utilise un bain chimique pour graver
le reveˆtement dysfonctionnel. Malgre´ que cette technique offre une gravure assez rapide et
s’ave`re compatible pour des pie`ces d’une ge´ome´trie complexe, les re´sidus chimiques qui en
re´sultent sont dispendieux a` e´liminer et ne´fastes pour l’environnement. Par ailleurs, e´tant
donne´ la pre´sence de titane dans le substrat et la couche, il est difficile de trouver des agents
re´actifs qui offrent une gravure se´lective, c’est-a`-dire qui e´liminent la couche sans graver le
substrat qu’elle prote`ge. En effet, une gravure non se´lective pourrait attaquer les joints de
grains a` la surface des pales et ainsi former des sites propices a` une propagation de fissures.
A` long terme, ces sites peuvent initier la fatigue ou la corrosion pre´mature´e de la pie`ce, ce
qui annihilerait tous les efforts investis a` recycler la pale.
41.2 Objectifs de recherche
Conside´rant ces proble`mes qui font grimper les couˆts de maintenance des moteurs a`
re´action, il existe un fort de´sir de l’industrie de de´velopper des me´thodes alternatives a` la
gravure chimique pour retirer le reveˆtement de´fectueux. L’objectif principal de cette recherche
est donc de de´terminer s’il est possible de de´velopper un tel proce´de´ qui re´pondrait aux be-
soins industriels : une gravure rapide, mais se´lective, un impact minimal sur le substrat, un
proce´de´ applicable a` grande e´chelle sur des pie`ces d’une ge´ome´trie complexe et un faible l’im-
pact environnemental. Pour faire le tour de la question, cette recherche s’inse`re dans le projet
MANU 4 qui est finance´ par le CRSNG et le CRIAQ avec d’autres partenaires industriels.
Le projet a comme objectif d’e´tudier le potentiel de trois techniques : la gravure chimique, la
gravure par plasma et la gravure par ablation laser. E´videmment, chaque technique comporte
ses avantages et inconve´nients, mais doit eˆtre e´tudie´e se´pare´ment e´tant donne´ la nature tre`s
diffe´rente de chaque approche.
Ce me´moire va donc se concentrer sur la recherche d’un proce´de´ d’ablation par laser pulse´
pour graver une couche antie´rosion de TiAlN de´pose´e sur un substrat commercial de Ti-6Al-
4V 1. Une approche par laser pulse´ peut sembler, a` premie`re vue, audacieuse e´tant donne´ la
grande taille des pie`ces a` usiner combine´e a` leur ge´ome´trie courbe parfois tre`s complexe. Ces
inconve´nients repre´sentent effectivement des de´fis de taille, mais qui peuvent toutefois eˆtre
contre´s par certains avantages qui sont propres a` une approche par laser pulse´. Les lasers
pulse´s sont bien connus dans le monde du microusinage puisqu’ils offrent une plus grande
pre´cision que les lasers continus. Les impulsions, d’une puissance creˆte extreˆmement e´leve´e,
ablatent rapidement et localement le mate´riau usine´ en limitant les dommages thermiques
aux environs de la re´gion traite´e. Cette approche est particulie`rement inte´ressante pour cette
application puisque nous voulons ablater la couche antie´rosion en limitant les dommages au
substrat sous-jacent. De plus, une approche par laser pulse´ pre´senterait une pre´cision bien
plus e´leve´e que les techniques concurrentes. Cette se´lectivite´, provenant du balayage controˆle´
d’un faisceau focalise´, devient particulie`rement pertinente pour la gravure de reveˆtements
d’e´paisseur variable. Avec un controˆle de proce´de´ rigoureux, cette me´thode pourrait, par op-
position aux autres techniques, graver se´lectivement certaines re´gions de la paˆle ou` l’e´paisseur
re´siduelle du reveˆtement est plus e´paisse. Encore une fois, ceci pourrait limiter les impacts
sur le substrat si nous pouvions graver seulement les re´gions qui sont encore recouvertes par
le reveˆtement de´fectueux.
1. Le Ti-6Al-4V est un alliage couramment utilise´ dans l’industrie pour les pales de moteurs d’avion. Sa
nomenclature indique la composition de l’alliage : 90% de titane, 6% d’aluminium et 4% de vanadium.
51.2.1 Objectif A : De´veloppement d’un proce´de´ d’ablation par laser pulse´
Le premier objectif de cette recherche est de de´velopper un proce´de´ qui permettrait d’abla-
ter une couche antie´rosion de TiAlN de´pose´e sur un alliage de Ti-6Al-4V et qui re´pond, autant
que possible, aux besoins industriels. Pour ce faire, on doit d’abord e´tudier les aspects plus
fondamentaux de l’interaction lumie`re-matie`re pour comprendre quelles variables influencent
majoritairement les indicateurs les plus importants tels que le taux de gravure et la rugo-
site´ de surface apre`s l’ablation. Un proce´de´ d’ablation comporte plusieurs parame`tres qui
peuvent eˆtre optimise´s. Dans un premier temps, trois parame`tres d’un laser pulse´ peuvent
eˆtre ajuste´s : l’e´nergie de l’impulsion, la dure´e de l’impulsion et la fre´quence des impulsions.
En plus de ces ajustements, plusieurs variables du montage expe´rimental peuvent eˆtre opti-
mise´s : taille du faisceau, vitesse de balayage, distance entre les lignes balaye´es, atmosphe`re
ou` se produit l’ablation, etc.
Parmi tous ces parame`tres, la dure´e des impulsions est probablement l’une des variables
les plus critiques. Les diffe´rents re´gimes d’ablation selon la dure´e des impulsions sont bien
documente´s dans la litte´rature [7–9]. On peut de´celer deux grands re´gimes, l’un dont la dure´e
de l’impulsion est de l’ordre de la nanoseconde et l’autre, de l’ordre de la femtoseconde ou` les
effets thermiques sont tre`s limite´s. Il existe e´galement un re´gime hybride lorsque l’impulsion
est d’une dure´e de quelques dizaines a` quelques centaines de picosecondes. E´videmment, les
lasers pulse´s sont conc¸us pour ope´rer dans l’un de ces re´gimes. Pour faire l’e´tude comple`te de
ces diffe´rents re´gimes, ce me´moire pre´sente des re´sultats obtenus avec deux lasers diffe´rents :
un laser Ti∶Sapphire femtoseconde et un laser excimer nanoseconde. Par ailleurs, ces deux
lasers e´mettent a` des longueurs d’onde diffe´rentes, ce qui permettra d’e´tudier l’effet de lon-
gueur d’onde sur le proce´de´ d’ablation. L’objectif final est donc d’enlever le plus rapidement
possible un reveˆtement uniforme de 20 µm avec une rugosite´ de surface ide´alement identique
ou infe´rieure a` la rugosite´ du reveˆtement (RA ≈ 500 nm). Par le fait meˆme, cette comparai-
son permettra de recommander aux partenaires industriels le type de laser qui re´pondrait le
mieux a` leurs besoins.
1.2.2 Objectif B : Diagnostic du proce´de´ et ame´lioration de la se´lectivite´
Par opposition a` une gravure chimique, l’un des avantages anticipe´ d’une approche par
ablation laser repose sur le potentiel de controˆler pre´cise´ment le proce´de´ de gravure afin
d’ablater se´lectivement des reveˆtements d’e´paisseurs variables. Pour y arriver, on doit eˆtre
en mesure d’e´valuer en temps re´el, durant l’ablation, a` quel moment le faisceau aura atteint
le substrat. La spectroscopie d’e´mission de la plume sera donc e´tudie´e pour de´terminer s’il
6est possible de suivre l’e´volution de la gravure en fonction du spectre d’e´mission de la plume
et ce, malgre´ la similarite´ chimique entre la couche et le substrat. Cette technique sera ainsi
applique´e durant l’ablation avec les deux lasers de´crits plus haut pour examiner la possibilite´
de de´terminer in situ, a` partir de l’information spectrale recueillie, le moment pre´cis ou` le laser
atteint le substrat. Cette approche est e´galement nomme´e, dans d’autres contextes, Laser-
Induced Breakdown Spectroscopy (LIBS), mais les publications dans le domaine spe´cifique a` la
gravure de reveˆtements protecteurs utilisent plutoˆt l’expression Plume Emission Spectrosocpy
(PES).
1.2.3 Objectif C : E´tude des effets du proce´de´ d’ablation sur le substrat
Paralle`lement a` l’optimisation d’un proce´de´ d’ablation par laser, il est primordial d’e´tudier
les effets sur les proprie´te´s de la surface apre`s l’ablation. L’objectif est donc d’e´tudier les liens
directs entre la me´thode de gravure choisie (objectif A) et les caracte´ristiques de la surface
traite´e en termes de composition, de rugosite´ et de contamination. Les proprie´te´s de la surface
seront donc e´tudie´es par les me´thodes d’imagerie et les me´thodes analytiques conventionnelles
comme la microscopie optique et e´lectronique, la profilome´trie contact et optique, l’EDX et
le XRD.
Mises a` part les proprie´te´s de surface, on doit e´videmment e´tudier l’impact sur les pro-
prie´te´s me´caniques du substrat apre`s la gravure. Le but de cette recherche est de ve´rifier si
le proce´de´ de gravure alte`re significativement les proprie´te´s me´caniques des pie`ces usine´es.
Pour ce faire, la nanoindentation de la section croise´e des e´chantillons permettra de mesurer
la durete´ des substrats apre`s l’ablation. Cette durete´ donnera une indication sur l’effet du
proce´de´ d’ablation sur le substrat.
Toutefois, avant de remettre en service les pie`ces, les e´chantillons doivent subir des tests
standards de fatigue en torsion et en e´longation. Les pie`ces usine´es doivent donc re´ussir les
meˆmes standards que les e´chantillons de re´fe´rence non ablate´s. Puisque ces tests de fatigue
sont tre`s couˆteux, seulement la nanoindentation a e´te´ utilise´e pour e´tudier l’effet sur les
proprie´te´s me´caniques. Advenant le cas ou` les les spe´cifications de fatigue e´taient respecte´es,
les e´chantillons serait reveˆtus une deuxie`me fois avec la meˆme technique de de´poˆt par arc
cathodique. De´pendemment de la surface obtenue apre`s le proce´de´ d’ablation, il est possible
qu’un traitement de surface pre´liminaire soit requis avant de de´poser le second reveˆtement.
71.3 Plan du me´moire
La premie`re section de ce me´moire permet de re´sumer l’e´tat des connaissances en matie`re
d’interaction entre la lumie`re pulse´e et la matie`re. D’abord on compare les mode`les physiques
des re´gimes nanoseconde et femtoseconde. L’objectif de cette section n’est pas de de´tailler
toutes les subtilite´s du couplage complexe entre les photons et la matie`re du reveˆtement,
mais plutoˆt de permettre au lecteur de mieux comprendre les re´sultats obtenus avec diffe´rents
re´gimes d’ablation. Ensuite, cette section pre´sente une revue assez de´taille´e de la litte´rature
relie´e a` l’ablation par laser pulse´ de nitrures et de reveˆtements protecteurs.
La section suivante aborde les aspects me´thodologiques et les essais pre´liminaires qui ont
mene´ aux re´sultats publie´s dans l’article qui constitue le corps de ce me´moire. On y pre´sente
les proprie´te´s du reveˆtement, les montages expe´rimentaux et les premiers re´sultats obtenus
avec tous les lasers. Ces premiers re´sultats permettent de justifier la me´thodologie finale uti-
lise´e dans l’article et de mieux comprendre sur quelles bases les variables les plus importantes
ont e´te´ identifie´es.
La troisie`me section repre´sente la version inte´grale de l’article soumis dans Surface &
Coatings Technology. Dans l’article, on compare directement le proce´de´ d’ablation optimal
obtenu avec le laser femtoseconde Hurricane et le laser excimer nanoseconde. Les conclusions
de cet article identifient avec quel laser et dans quelles conditions l’ablation est optimale pour
les besoins pratiques.
La dernie`re section pre´sente une discussion ge´ne´rale qui compare les re´sultats obtenus
dans ce me´moire avec les autres techniques e´tudie´es dans le projet MANU 4. Certaines
ame´liorations seront finalement propose´es comme e´tapes subse´quentes aux pre´sents travaux.
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Ablation par laser pulse´ : l’e´tat des connaissances
Depuis la premie`re conception d’un laser, vers le de´but des anne´es 1960 [10], jusqu’a` l’ar-
rive´ des lasers femtoseconde en 1990, les proprie´te´s uniques de la lumie`re e´mise par les lasers
ont constamment stimule´ la recherche et accru le nombre d’applications industrielles. Ce
large e´ventail d’applications exploite les proprie´te´s exceptionnelles de la radiation produite
par un laser par rapport a` une autre source conventionnelle. D’abord, la cohe´rence spatiale
tre`s e´leve´e permet de controˆler ou focaliser l’e´nergie e´mise. De plus, la monochromaticite´ de
la lumie`re obtenue avec les lasers permet de se´lectionner pre´cise´ment l’e´nergie des photons
en fonction des proprie´te´s optiques du mate´riau usine´. Finalement, l’ave`nement des lasers
pulse´s offrent a` leur tour une tre`s grande cohe´rence temporelle. Cette cohe´rence permet de
se´lectionner les me´canismes qui gouverneront l’interaction entre la lumie`re et la cible ou, dans
d’autres cas, d’e´liminer certaines interactions ne´fastes pour l’application de´sire´e.
L’usinage des mate´riaux par laser tire profit de tous les avantages de l’e´mission laser.
En focalisant la lumie`re e´mise sur la cible, la densite´ d’e´nergie par unite´ d’aire devient tre`s
grande et permet d’obtenir une re´solution spatiale pouvant atteindre 50 nm. Par ailleurs,
de´pendemment des proprie´te´s optiques du mate´riau usine´, le choix de la longueur d’onde et
de la dure´e de l’impulsion peuvent controˆler la profondeur de pe´ne´tration des photons, les
me´canismes d’usinage (thermique ou photochimique) et les interactions entre la surface et le
milieu ambiant. Si on compare l’usinage par laser aux techniques conventionnelles comme le
sablage, le fraisage et le sciage, il est clair que l’approche par laser n’est pas sujette a` l’usure
des outils d’usinage. Cette particularite´ e´vite donc toute contamination qui pourrait provenir
du contact entre l’outil et la pie`ce usine´e.
Le sujet de ce travail portera plus spe´cifiquement sur l’ablation par laser pulse´ d’un
reveˆtement de TiAlN de´pose´ par arc cathodique sur un substrat de Ti-6Al-4V. L’utilisation
d’un laser pulse´ permet une meilleure pre´cision en limitant les effets thermiques qui pourraient
eˆtre dommageables pour le substrat que l’industrie voudrait re´utiliser. Le choix de la densite´
de puissance en fonction de la dure´e de l’impulsion aura un impact majeur sur la qualite´ de
l’ablation (rugosite´ de surface) et le taux de gravure. Pour de´terminer quel type de laser sera le
plus approprie´, on pre´sente ici une e´tude comparative entre le re´gime d’ablation femtoseconde
et nanoseconde. Les sections suivantes pre´sentent les bases the´oriques qui diffe´rencient les
9deux re´gimes. Comme le TiAlN se comporte comme un me´tal (voir section 3.2.1), les principes
physiques pre´sente´s sont axe´s sur l’ablation de me´taux dans les deux re´gimes. Pour terminer,
la dernie`re section passe en revue les plus re´cents articles publie´s sur l’ablation des nitrures
me´talliques (TiN, TiAlN, AlN, CrTiAlN, etc.). Pour limiter la longueur de ce chapitre, on
ne pre´sente pas dans ce me´moire de maˆıtrise les concepts d’e´mission stimule´e a` la base de
l’e´mission laser. Le lecteur peut se re´fe´rer a` certains livres [11, 12] pour plus de de´tails sur




Pour de´finir les diffe´rents re´gimes d’ablation, conside´rons un mode`le simple [13], illustre´
a` la figure 2.1, ou` X est un e´le´ment quelconque et X* repre´sente son e´tat excite´ apre`s avoir
absorbe´ une e´nergie hν ou` h est la constante de Planck et ν, la fre´quence du photon incident.
Si nous ne´gligeons l’e´mission stimule´e de photons, la de´sexcitation non radiative issue de la
transition X*→ X se produit a` l’inte´rieur d’un temps de relaxation thermique τT . Conside´rons
maintenant un second e´le´ment Y qui est externe a` ce syste`me a` deux niveaux. Supposons
que cet e´le´ment Y peut re´agir avec X ou X* a` l’inte´rieur d’un temps de re´action de τX(T )
et τX∗(T ), respectivement. Ainsi, pour des taux d’excitation assez faibles (τT ≤ hν/σI, ou` σ
est la section efficace de l’excitation et I, l’intensite´ du laser absorbe´e par X), trois situations
peuvent se produire :
– Si τT ≪ τX∗ et τX ≪ τX∗ , alors l’e´nergie d’excitation hν est imme´diatement dissipe´e
en chaleur et la re´action est active´e thermiquement. Le me´canisme est donc qualifie´ de
≪ thermique ≫ et le taux de la re´action est de´termine´ par kX = τ−1X .
– Si τT ≫ τX∗ et τ∗X ≪ τX le processus est dit ≪ photochimique ≫. La re´action se produit
via l’e´tat excite´ X* et est gouverne´e par le taux de re´action kX∗ = τ−1X∗ .
– Si τT ≪ τX , τX∗ mais que τX∗ ≪ τX , ou si tous ces temps sont du meˆme ordre de
grandeur, les re´gimes thermique et photochimique participent e´galement a` la re´action.
Ce re´gime hybride entre les deux cas limites pre´ce´demment mentionne´s est dit ≪ pho-
tophysique ≫.
E´videmment, il est tre`s rare qu’un proce´de´ soit purement thermique ou photochimique.
Il s’agit ici de de´finir des re´gimes limites pour mieux identifier les me´canismes dominants.
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Figure 2.1 Un mode`le simple illustrant la compe´tition entre une re´action thermique et pho-
tochimique ou` l’e´mission stimule´e est ne´glige´e. Figure adapte´e de [13].
2.1.2 Ablation de me´taux
Dans le cas particulier des me´taux, vu que le niveau de Fermi se retrouve dans la bande
de conduction, les photons sont pratiquement tous absorbe´s par les e´lectrons se trouvant
dans la bande de conduction. L’excitation engendre donc des collisions e´lectron-e´lectron qui
se produisent tre`s rapidement, typiquement de l’ordre de 10−14 s. Par contre, le temps de re-
laxation e´lectron-phonon, τe−p, est, quant a` lui, plus long e´tant donne´ la grande diffe´rence de
masse entre les e´lectrons et les atomes du re´seau. Ainsi, de´pendemment du couplage e´lectron-
phonon du mate´riau conside´re´, τe−p est plutoˆt dans l’intervalle de 1 a` 10 ps.
Conside´rons ensuite une impulsion de lumie`re d’une dure´e τ . Pour un laser nanoseconde,
supposons une impulsion d’une dure´e τ = 10−8 s. Dans ce cas, τe−p ≪ τ et, par conse´quent,
l’e´nergie provenant de photons pendant la dure´e de l’impulsion a le temps de se diffuser sous
forme de chaleur dans le re´seau. Il se produit donc un e´quilibre entre l’e´nergie absorbe´e par
les e´lectrons et celle transmise sous forme de chaleur au reste de la cible [voir figure 2.2(a)].
Donc, dans le cas des me´taux, l’ablation du solide par une impulsion nanoseconde est re´gie
principalement par un processus thermique. L’ablation sera donc fortement, mais pas exclu-
sivement, gouverne´e par les proprie´te´s thermiques du mate´riau ablate´. Par ailleurs, puisque
l’ablation de´bute avant la fin de l’impulsion laser, il existe une interaction additionnelle entre
les photons et la matie`re e´jecte´e ou la plume.
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(a) Re´gime nanoseconde (b) Re´gime femtoseconde
Figure 2.2 Comparaison sche´matique des me´canismes d’ablation entre un re´gime nanoseconde
et femtoseconde. Sche´ma pris de [9].
Dans le cas des lasers femtoseconde, le temps de l’impulsion est conside´rablement plus
court, de l’ordre de τ = 10−13 s. Pour ce type de laser, la situation inverse se produit :
τe−p ≫ τ . Dans ce cas, l’e´nergie accumule´e par les e´lectrons se transfe`re au phonons apre`s
la fin de l’impulsion. E´tant donne´e qu’il y a beaucoup d’e´nergie dans le re´seau en tre`s peu
de temps, l’ablation peut se produire avant que l’e´nergie ait le temps de se diffuser. Ainsi,
pour une impulsion femtoseconde, il s’agit d’un processus fortement hors e´quilibre qui limite
la diffusion thermique par opposition a` une impulsion nanoseconde ou` un e´quilibre thermo-
dynamique est atteint durant le couplage e´lectron-phonon [voir figure 2.2(b)]. Si l’e´nergie
de l’impulsion par unite´ de surface est suffisante, les e´lectrons excite´s peuvent directement
interagir avec le me´tal et initier une re´action (sublimation, de´sorption, oxydation, etc.) en
transfe´rant leur e´nergie pour briser les liens entre les atomes du re´seau. Il s’agit donc d’un
processus photochimique qui de´pend principalement des proprie´te´s chimiques du me´tal.
Ide´alement, dans un re´gime purement photochimique, la tempe´rature du syste`me demeure
inchange´e. En re´alite´, il s’agit ici de cas ide´aux qui ne´gligent plusieurs autres interactions
possibles. L’ide´e est de souligner qualitativement la diffe´rence majeure entre les me´canismes
d’ablation d’une impulsion nanoseconde et femtoseconde. Les prochaines sections pre´sentent




Pour simplifier l’analyse du proble`me, supposons une impulsion laser d’une dure´e τ dont
l’e´nergie est distribue´e de manie`re uniforme sur la surface du substrat en z = 0, ou` z est l’axe
perpendiculaire a` la surface d’e´chantillon. Supposons e´galement que le rayon du faisceau a`
la surface de la cible, rf , est conside´rablement plus grand que la profondeur de pe´ne´tration
optique, dopt, et la longueur de diffusion thermique, lT . Dans ces conditions, le proble`me de
distribution de chaleur provenant d’une impulsion laser peut eˆtre traite´ avec l’e´quation de












ou` ρ est la densite´ massique, cp est la capacite´ thermique a` pression constante, T est la
tempe´rature de la cible, t est le temps, va est la vitesse du front d’ablation, κs est la conduc-
tivite´ thermique et I, l’intensite´ du laser absorbe´e par la cible. La figure 2.3(a) pre´sente la
distribution de la tempe´rature TS = T (z = 0, t) et de la vitesse du front d’ablation, va, en fonc-
tion du temps. Apre`s le de´but de l’impulsion laser, TS augmente significativement jusqu’au
moment ou` la tempe´rature atteint un e´quilibre stationnaire, Tst, a` t = tv. Dans le cas de la
vitesse du front d’ablation, l’e´quilibre est atteint a` tst > tv. E´videmment, lorsque l’impulsion
se termine a` t = τ , la tempe´rature chute drastiquement.
2.2.2 Ablation photothermique
Lorsque le temps de relaxation thermique τT est tre`s court et la dure´e de l’impulsion
est de l’ordre de la nanoseconde ou plus, l’ablation par laser pulse´ peut eˆtre traite´e comme
proce´de´ thermique en e´quilibre thermodynamique ou` les e´lectrons et le re´seau sont a` la meˆme
tempe´rature. Cette condition s’applique pour des lasers e´mettant dans l’infrarouge, dans le
visible et, dans la majorite´ cas, dans l’ultra-violet [13]. En ne´gligent des effets secondaires
comme la relaxation de contraintes thermiques ou l’expulsion d’une phase liquide, le proce´de´
thermique relie´ a` l’ablation avec une impulsion nanoseconde peut eˆtre re´solu a` l’aide du
mode`le unidimensionnel pre´sente´ plus haut. L’inte´gration de la courbe d’image 2.3(b) permet,
par de´finition, de calculer l’e´paisseur de la couche ablate´e, ∆h, par impulsion :
∆h = ∫ ∞
0
va(t)dt ≈ ∆h1 +∆h2 +∆h3 +∆h4 (2.2)
ou` ∆h a e´te´ divise´ en quatre termes qui repre´sentent diffe´rents intervalles sur l’axe t. Pour
∆h1(t < tv), l’e´paisseur ablate´e peut souvent eˆtre ne´glige´e puisque la tempe´rature a a` peine
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Figure 2.3 E´volution sche´matique de (a) la tempe´rature a` la surface de la cible (TS) et de (b)
la vitesse du front d’ablation (va) en fonction du temps (t) pour un mode`le 1D. La courbe
pointille´e en (a) pre´sente l’e´volution de la tempe´rature sans e´vaporation. Figure issue de [13].
atteint l’e´quilibre et la vitesse du front d’ablation est encore faible. Ensuite, ∆h2 repre´sente
l’e´paisseur ablate´e durant l’intervalle tv ≤ t ≤ tst. Dans cette re´gion, le re´gime stationnaire
n’est pas encore atteint, mais la tempe´rature du substrat est pre`s de l’e´quilibre. Si l’impulsion
laser est assez longue, ∆h3 repre´sente l’e´paisseur ablate´e dans la re´gime stationnaire pour
tst ≤ t ≤ τ . Finalement, si l’e´nergie emmagasine´e dans la surface est tre`s grande, l’ablation
peut se poursuivre apre`s l’impulsion. Dans ce cas, l’e´paisseur ablate´e dans cet intervalle est
de´crit par ∆h4(t > τ).
Dans le cas d’une impulsion pico ou femtoseconde, le re´gime stationnaire n’est jamais
atteint. Par conse´quent, on peut approximer la profondeur d’ablation totale par ∆h ≈ ∆h4.
Dans le cas d’une impulsion nanoseconde, le situation est plus complexe puisque ∆h2, ∆h3 et
∆h4 peuvent tous participer a` la profondeur totale ablate´e. Dans le re´gime non-stationnaire,
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le traitement mathe´matique devient alors complique´ puisque toutes les quantite´s physiques
(T , v, ∆h, etc.) sont fonction du temps. Dans ce cas, il faut re´soudre l’e´quation 2.1 avec la
condition frontie`re
Ss = −κs ∂T
∂z
∣
z=0 = −Ji∆Hav (Ts), (2.3)
ou` Ss est le flux total d’e´nergie a` la surface, Ji est le flux de photons a` la surface et ∆Hav
est l’enthalpie d’e´vaporation par atome. Si on introduit l’enthalpie totale de la cible 1 ∆Hs,
et qu’on ignore un changement de densite´ en fonction de la tempe´rature et tout transfert de












L’inte´gration de l’e´quation pre´ce´dente par rapport au temps nous donne l’e´quilibre e´nerge´tique




Iadt = φa ≈ 3
2
∆Hv∆h + (lT + dopt)∆Hs(Tst), (2.5)
ou` Ia est l’intensite´ du laser a` la surface de la cible, ∆Hv est l’enthalpie d’e´vaporation de la
cible, lT est la longueur de diffusion thermique et dopt, la profondeur de pe´ne´tration optique
(voir aussi e´quation 3.2). Le premier terme du coˆte´ droit de l’e´quation 2.5 repre´sente l’e´nergie
ne´cessaire pour e´vaporer une e´paisseur ∆h de la cible tandis que le deuxie`me terme approxime
l’e´nergie emmagasine´e a` t = τ a` l’inte´rieur de la cible. En isolant ∆h et en substituant la
fluence applique´e par la fluence absorbe´e par la cible φ = (1 −R)φa = Aφa, ou` R et A sont
respectivement les coefficients d’absorption et de re´flexion de la cible, on obtient la relation
line´aire pour φ > φth
∆h ≈ B(φ − φth), (2.6)




(lT + dopt) . (2.7)
1. L’enthalpie par atome, ∆Ha [J/atome], peut facilement eˆtre convertie a` l’enthalpie totale, ∆H =
ρL
M
∆Ha [J/cm3], avec M le nombre d’Avogadro et L, la masse molaire.
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Absorption par la plume
Pour une impulsion de l’ordre de la nanoseconde avec une fluence mode´re´e ou e´leve´e, la
pre´sence de la plume pre`s de la surface ablate´e peut significativement absorber la lumie`re
incidente [14]. En fait, pendant l’impulsion, l’expansion du plasma peut e´cranter la surface
de la cible et absorber une partie de l’e´nergie incidente. Dans ces conditions, l’intensite´
incidente devient donc fonction du temps. Si on de´finit un coefficient d’absorption de la
plume, αp = ασv/σs, qui repre´sente le coefficient d’absorption optique de la cible (α) normalise´
par les sections efficaces des espe`ces dans la phase vapeur et solide (σv et σs), l’intensite´ de la
lumie`re incidente qui atteint le substrat peut eˆtre calcule´e a` partir de la loi de Beer-Lambert
I(0, t) = Il(t) exp(−αp∆h). (2.8)
En combinant les e´quations 2.5 et 2.8, on obtient la relation logarithmique pour φ≫ φth
∆h = 1
αp
ln [1 + αpB (φ − φth)] . (2.9)
Si αp ≪ 1/∆h, alors l’absorption par la plume devient ne´gligeable. On retrouve donc
l’e´quation 2.6 et les meˆmes expressions de B et φth.
2.3 Re´gime femtoseconde
L’ave`nement des lasers femtoseconde va significativement changer le domaine du micro-
usinage par laser. Une impulsion femtoseconde permet d’atteindre des intensite´s creˆtes gigan-
tesques et de diminuer significativement la conduction thermique a` l’inte´rieur du mate´riau
usine´. De plus, l’excitation du mate´riau par une impulsion femtoseconde se produit avant
l’expansion de la plume, ce qui limite de manie`re importante l’absorption par la plume, ob-
serve´e dans le re´gime nanoseconde.
Il va de soi que les me´canismes pre´ponde´rants seront diffe´rents a` cette e´chelle de temps.
Tel qu’il a e´te´ brie`vement pre´sente´ dans la section 2.1.2, la dure´e de l’impulsion est plus petite
que le temps d’interaction e´lectron-phonon. On se retrouve donc avec un syste`me fortement
hors-e´quilibre ou` on forme un gaz d’e´lectrons chauds contenu dans un re´seau ≪ froid ≫. Cette
situation peut eˆtre mode´lise´e avec le mode`le a` deux tempe´ratures.
2.3.1 Mode`le a` deux tempe´ratures
Le mode`le a` deux tempe´ratures permet de de´crire phe´nome´nologiquement la transition
de tempe´rature entre le gaz d’e´lectrons chauds excite´ par une impulsion femtoseconde et le
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reste du re´seau. Le couplage entre les e´lectrons et les atomes du re´seau de´pend du coefficient
de couplage e´lectron-phonon, Γe−ph. Si Te repre´sente la tempe´rature des e´lectrons et, T , la
tempe´rature de la cible, le proble`me peut eˆtre de´crit, de manie`re ge´ne´rale, par un syste`me
d’e´quations diffe´rentielles couple´es [9, 13,15]
Ce(Te)∂Te
∂t
= ∇ [κe(Te, T )∇Te] − Γe−ph(Te) [Te − T ] +Q(xα, t) (2.10)
C(T )∂T
∂t
= ∇ [κS(T )∇T ] + Γe−ph(Te) [Te − T ] , (2.11)
avec, dans l’approximation d’un mode`le unidimensionnel,
Q(z, t) = αAI(t) exp(−αz), (2.12)
ou` κe est la conductivite´ thermique des e´lectrons et Ce et C sont les capacite´s thermiques
[J/cm3K] des e´lectrons et de la cible, respectivement.
Transfert d’e´nergie aux e´lectrons
Cette description ge´ne´rale a` partir d’e´quations couple´es ne peut eˆtre re´solue analyti-
quement. Ne´anmoins, quelques approximations peuvent eˆtre faites pour converger vers une
solution analytique dans le cas particulier d’une impulsion femtoseconde :
1. On peut supposer que la conduction thermique se produit beaucoup plus rapidement a`
travers le gaz d’e´lectrons qu’a` travers les phonons. Le terme ∇ [κS(T )∇T ] de l’e´quation
2.11 peut donc eˆtre ne´glige´.
2. Sachant que le temps d’interaction e´lectron-phonon, τe−ph, ne´cessaire pour refroidir le
gaz d’e´lectrons est typiquement de l’ordre de 1-100 ps [16], on peut ne´gliger le couplage
e´lectron-phonon. Autrement dit, lorsque τ ≪ τe−ph, ΓephTe ≪ CeTe/τ .
3. On pre´sume que Te est beaucoup plus petite que la tempe´rature de Fermi, TF = EF /kB,
ou` EF est l’e´nergie de Fermi de la cible et kB, la constante de Boltzmann. Dans ce cas,




4. Malgre´ les trois approximations pre´ce´dentes, la solution analytique demeure assez com-
plexe. Pour la simplifier davantage, on peut ne´gliger la conduction thermique des
e´lectrons. De´pendemment de l’absorption de chaque mate´riau, cette dernie`re estimation
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est respecte´e a` condition que Deτ < α−2, ou` De = κe/Ce est le coefficient de diffusion
des e´lectrons [9].




= 2αAI(t) exp(−αz), (2.14)
qui a comme solution
Te(t, z) = [T 20 + 2αAφ(t)C0 exp(−αz)]
1/2
, (2.15)
ou` on de´finit φ(t) comme la somme de l’e´nergie absorbe´e par unite´ d’aire jusqu’au temps t :
φ(t) = ∫ t0 I(t′)dt′. Par ailleurs, T0 = Te(t = 0) est la tempe´rature initiale du gaz d’e´lectrons qui
sera ne´glige´e puisque T0 ⋘ Te(τ). Pour une impulsion d’une intensite´ constante I(t) = I0, la
tempe´rature du gaz d’e´lectron apre`s l’impulsion est donc de´crite par l’expression





Transfert d’e´nergie des e´lectrons au re´seau
Lorsque l’impulsion est termine´e (t > τ), l’e´nergie accumule´e par les photoe´lectrons sera
rapidement transfe´re´e au reste du re´seau. L’e´volution de la tempe´rature des e´lectrons et du
re´seau sera de´crite par les meˆmes e´quations diffe´rentielles (2.10, 2.11), mais avec la source
Q(x, t) = 0. La tempe´rature initiale du gaz d’e´lectrons est de´crite par l’e´quation 2.16. Puisque
le temps de refroidissement des e´lectrons est tre`s court, la re´solution de l’e´quation 2.10 peut
s’exprimer comme [9]
T (t, z) ≈ Te(τ, z)Γe−ph
C
t. (2.17)
Sachant que la tempe´rature de la cible peut eˆtre calcule´e a` partir de la tempe´rature
moyenne de refroidissement des e´lectrons τae = C0Te(τ)/2Γe−ph, la tempe´rature du re´seau
peut donc eˆtre estime´e a` l’aide de l’e´quation 2.16
T (τae , z) ≈ T 2e (τ, z)C02C ≈ αAφC exp(−αz). (2.18)
Pour e´vaporer les atomes du re´seau, CT (τae , z) ≥ ∆Hv ou` ∆Hv est l’enthalpie d’e´vaporation
du mate´riau [J/cm3]. Ainsi, cette condition peut eˆtre inse´re´e dans l’e´quation 2.18 pour obtenir
φth, la fluence seuil d’ablation dans le re´gime femtoseconde
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φ ≥ φth exp(αz), (2.19)




A` partir de l’e´quation 2.19, on peut finalement approximer la profondeur d’ablation par










En re´sume´, dans le cas des me´taux qui peuvent eˆtre repre´sente´s comme un gaz d’e´lectrons
libres, l’e´nergie provenant des photons est absorbe´e par les e´lectrons de la bande de conduction
durant et imme´diatement apre`s l’impulsion femtoseconde. Cette e´nergie chauffe les e´lectrons
a` une tempe´rature Te. Ensuite, e´tant donne´ l’important gradient de tempe´ratures entre le gaz
e´lectronique, Te, et le re´seau d’atomes, T , les e´lectrons diffuseront plus profonde´ment dans la
couche ou le mate´riau massif pour transfe´rer leur e´nergie. La longueur de cette diffusion est
fonction du coefficient de couplage e´lectrons-phonons, Γe−ph. Finalement, apre`s l’impulsion,
l’e´quilibre de tempe´rature est atteint : T → Te [13].
Il est a` noter que le mode`le a` deux tempe´ratures pre´sente´ dans cette section contient
plusieurs approximations. L’ablation par laser pulse´ dans le re´gime femtoseconde est en
re´alite´ beaucoup plus complexe. Ce mode`le ne´glige, en plus des approximations mentionne´es
pre´ce´demment, plusieurs autres phe´nome`nes comme la diffusion de l’e´nergie en surface ou aux
joints de grains [17] et les transformations de phases et/ou de la microstructure du mate´riau
ablate´ [18]. De plus, lorsque φ⋙ φth, la distribution initiale non thermique des e´lectrons ne
peut eˆtre ignore´e. La source Q(z, t) de´crite par l’e´quation doit donc eˆtre modifie´e pour tenir
compte des excitations e´lectroniques transitoires [19].
2.3.2 Comparaison avec re´gime nanoseconde
En comparant le mode`le thermique de´veloppe´ dans le re´gime nanoseconde avec le mode`le
photochimique qui vient d’eˆtre explicite´, on obtient, dans les deux cas, une de´pendance loga-
rithmique pour ∆h(φ) [voir e´quations 2.8 et 2.21]. Toutefois, la signification physique de φth
et α demeure diffe´rente. Dans le re´gime femtoseconde, la de´pendance logarithmique provient
uniquement de l’absorption de la lumie`re par la cible tandis que dans le re´gime nanoseconde,
cette absorption est e´galement une conse´quence de l’interaction de la lumie`re avec les espe`ces
excite´es contenues dans la plume.
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2.4 Revue de la litte´rature
Maintenant que la diffe´rence entre le re´gime d’ablation nanoseconde et femtoseconde a e´te´
e´tablie, il devient inte´ressant d’analyser les re´sultats publie´s spe´cifiquement relie´s a` l’ablation
de nitrures. Il existe de nombreuses publications qui traitent de l’ablation du Ti, du TiN ou
du AlN, principalement dans un contexte de pulve´risation par laser pulse´. La section suivante
passera en revue les conditions expe´rimentales publie´es.
Plus re´cemment, quelques articles rapportent des expe´riences sur l’ablation de reveˆtements
protecteurs applique´s sur des outils de coupe. Ces publications font preuve du meˆme de´sir de
recycler le substrat couˆteux en re´usinant le reveˆtement de´fectueux. Meˆme si les reveˆtements
sont chimiquement diffe´rents, les conditions expe´rimentales rapporte´es dans ces publications
peuvent s’ave´rer tre`s utiles puisque l’objectif principal demeure le meˆme. La section 2.4.2
re´sume l’ensemble des publications traitant de l’ablation de reveˆtements protecteurs.
2.4.1 Ablation par laser pulse´ de Ti, TiN et AlN
L’ablation par laser pulse´ de titane et de nitrure de titane ou d’aluminium a de´bute´ au
de´but des anne´es 1990 avec l’arrive´e des lasers pulse´s. Les nitrures sont grandement utilise´s
comme reveˆtements protecteurs [20] et comme barrie`re de diffusion [21]. Ces compose´s sont
fre´quemment de´pose´s par des techniques de de´poˆt chimique en phase vapeur (CVD) [22].
Souvent, ces techniques ne´cessitent de chauffer le substrat a` des tempe´ratures assez e´leve´es
et donc, ne sont pas propices a` quelques applications comme en microe´lectronique. Pour
contrer ce proble`me, l’ablation par laser pulse´ permet de pulve´riser une cible et de de´poser
stoechiome´triquement le mate´riau de´sire´ tout en maintenant la tempe´rature du substrat as-
sez basse.
C’est dans ce contexte, qu’une se´rie d’articles a e´te´ publie´e sur l’ablation par laser pulse´
de nitrures. Meˆme si l’application diffe`re de celle de cette recherche, les re´sultats publie´s
illustrent la varie´te´ de lasers utilise´e pour ablater des compose´s tre`s similaires au reveˆtement
qui fait l’objet de cette e´tude. Ces re´sultats sont re´sume´s dans le tableau 2.1.
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Tableau 2.1 Re´sume´ des conditions expe´rimentales pour l’ablation de nitrures par laser pulse´. L’angle rapporte´ est par rapport
a` la normale de la cible.
Re´f. Cible Laser λ φ Epulse τ Taux Re´p. Angle Pression Gaz
[23] Ti Nd :YAG 532 nm 8 J/cm2 n/a 7 ns 10 Hz 45○ 10 Pa N2
[24] Ti XeCl 308 nm 0.5-10 J/cm2 n/a 20 ns 8 Hz 45○ 10−3- 1 mbar N2
[25] TiN XeCl 308 nm 4-5 J/cm2 0.3 J 45 ns n/a 45○ 0.5-1 mTorr N2
[26] TiN Ti :Saph. 800 nm 0.5-4 J/cm2 0.75 mJ 130 fs 2 Hz 0○ n/a –
[27] TiN Ti :Saph. 800 nm 0.1-5 J/cm2 0.5 mJ 100 fs 1 kHz n/a 1 atm –
[28] TiN Ti :Saph. 800 nm 0.3-4.5 J/cm2 n/a 130 fs 2-20 Hz 0○ 1 atm –
[29] AlN Nd :YAG 532 nm 1-3 J/cm2 n/a 10 ns 10 Hz 0○ 1 × 10−6 mbar –
[30] AlN CO2 10.8 µm 130 J/cm2 n/a 1 µs n/a 0○ 1 Pa –
[30] AlN KrF 248 nm 3 J/cm2 n/a 10 ns n/a 0○ 1 Pa –
[30] AlN Ti :Saph. 790 nm 0.1-7 J/cm2 0.46 mJ 110 fs n/a 0○ 1 atm –
[31] AlN KrF 248 nm 2 J/cm2 0.19 J n/a 50 Hz 0○ 50 mTorr N2
[32] AlN KrF 248 nm 30-60 J/cm2 n/a n/a 10-50 Hz 0○ 10−4 − 102 Torr N2
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On constate que ces mate´riaux peuvent eˆtre ablate´s par diffe´rents types de laser, depuis les
lasers excimer (XeCl et KrF) dans l’ultraviolet jusqu’au laser CO2 dans l’infrarouge lointain
en passant par le laser Ti∶Sapphire dans le proche infrarouge. De manie`re plus courante, on
utilise soit un laser Ti∶Sapphire avec une dure´e d’impulsion d’environ 100 fs, soit un laser exci-
mer avec une impulsion d’une dure´e de quelques dizaines de nanosecondes. Meˆme si la fluence
applique´e est de l’ordre de quelques J/cm2, l’e´nergie par impulsion est conside´rablement plus
e´leve´e dans le cas des lasers excimer. Les re´fe´rences [26] et [28] rapportent une fluence seuil
d’environ 0.25 J/cm2 a` 800 nm pour le TiN. Dans le cas du AlN, l’article [30] pre´sente une
fluence seuil de 0.252 J/cm2 a` 800 nm, alors que la fluence seuil grimpe a` 2 J/cm2 a` 248 nm
selon [32]. Base´ sur cet assortiment de conditions expe´rimentales, l’identite´ du laser le plus
propice pour re´usiner un reveˆtement de TiAlN ne semble pas e´vidente.
2.4.2 Ablation par laser pulse´ de reveˆtements protecteurs
En pre´cisant davantage la recherche d’articles relie´s a` l’objectif de cette e´tude, l’usage du
mot-cle´ anglais ≪ decoating ≫ a permis de trouver cinq articles portant directement sur l’abla-
tion de reveˆtements protecteurs par laser pulse´. Les deux premiers articles ont e´te´ publie´s
en 1995. L’un d’eux, re´dige´ par Schubert et al [33], rapporte la premie`re tentative d’enlever
un reveˆtement de TiN a` l’aide d’un laser. Les auteurs concluent que le taux de gravure est
principalement de´termine´ par la densite´ d’e´nergie (ou la fluence) et le nombre d’impulsions
applique´, mais que la longueur d’onde, la dure´e de l’impulsion et la pression atmosphe´rique
ont e´galement un impact. De plus, l’article compare la performance d’outils ou` le reveˆtement
a e´te´ grave´ par laser et par une solution chimique : la performance des outils de coupe
usine´s par laser e´tait pre`s de 10 fois supe´rieure a` celle observe´e avec ceux usine´s par gravure
chimique. Cette dernie`re conclusion s’ave`re particulie`rement prometteuse pour re´aliser les
objectifs qui motivent notre recherche. A` la meˆme confe´rence, une deuxie`me publication par
le meˆme groupe de recherche [34] mentionne la possibilite´ d’analyser le spectre d’e´mission
de la plume pour controˆler, en temps re´el, le proce´de´ afin de de´terminer plus pre´cise´ment le
moment ou` la couche a comple`tement e´te´ grave´e.
Le domaine a ensuite fait l’objet de tre`s peu de publications pertinentes jusqu’a` tre`s
re´cemment alors qu’un groupe de recherche de l’universite´ de Manchester publie trois articles
[35–37] sur l’ablation de reveˆtements de TiN ou de CrTiAlN de´pose´s sur des outils de coupe.
Cette fois, les auteurs poussent un peu plus loin l’analyse en mode´lisant la distribution
de tempe´ratures [35] et en utilisant un porte-e´chantillon rotatif pour usiner des me`ches de
perceuses [37]. Le tableau 2.2 re´sume les conditions expe´rimentales rapporte´es par les auteurs
dans les cinq derniers articles mentionne´s.
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Tableau 2.2 Re´sume´ des conditions expe´rimentales pour l’ablation de reveˆtements protecteurs. La dernie`re colonne cite les
dimensions du faisceau focalise´ a` la surface de l’e´chantillon.
Re´f. Reveˆtement E´paisseur Substrat Laser λ Taux re´p. τ φ Dimensions
[33] TiN 3 µm WC KrF/XeCl 248/308 nm 10 Hz 16-100 ns 1-6 J/cm2 n/a
[34] TiN n/a Acier XeCl 308 nm 20 Hz 8 ns 6-10 J/cm2 n/a
[35] TiN 3 µm WC KrF 248 nm 25 Hz n/a 0.5-6 J/cm2 1.2×1.2 mm2
[36] CrTiAlN 2 µm Acier KrF 248 nm 100 Hz n/a 0.5-9 J/cm2 0.7×0.7 mm2
[37] TiN 2 µm WC KrF 248 nm 25 Hz 16 ns 0.25-7 J/cm2 4×0.2 mm2
Tableau 2.3 Re´sume´ des conditions optimales pour l’ablation de reveˆtements de TiN et CrTiAlN. φth est la fluence seuil mesure´e
expe´rimentalement et v est la vitesse de de´placement de l’e´chantillon. Le pas repre´sente la distance entre chaque balayage (la
valeur en pourcentage indique le recouvrement relatif par rapport a` la taille du faisceau). Ra est la rugosite´ moyenne rapporte´e
de la surface ablate´e dans ces conditions optimales.
Re´f. Reveˆtement φth φ Epulse v Pas Pression Ra
[35] TiN n/a 4 J/cm2 60 mJ 3 mm/s 108 µm [91%] 1 atm. 0.88 µm
[36] CrTiAlN 0.56 J/cm2 2 J/cm2 10 mJ 4.2 mm/s 70 µm [90%] 1 atm. 0.42 µm
[37] TiN 1.62 J/cm2 2 J/cm2 16 mJ 0.26 mm/s n/a 1 atm. 0.33 µm
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On constate facilement que toutes les expe´riences ont e´te´ re´alise´es avec un laser excimer.
Ce type de laser semble fre´quemment utilise´ puisqu’il offre a` la fois une grande e´nergie par im-
pulsion et une longueur d’onde dans l’UV qui est grandement absorbe´e par ces reveˆtements,
une conse´quence de leur comportement me´tallique. D’apre`s ces publications, nous pensons
que le laser excimer est possiblement plus approprie´ pour l’ablation de reveˆtements de TiAlN.
Dans les articles [35–37] plus re´cents, les auteurs proce`dent a` une optimisation syste´matique
des parame`tres expe´rimentaux pour maximiser le taux de gravure et/ou minimiser la rugosite´
de surface apre`s l’ablation. Ces parame`tres optimaux sont regroupe´s dans le tableau 2.3. On
constate que la fluence utilise´e est de l’ordre de quelques J/cm2 et que la vitesse de trans-
lation du porte-e´chantillon est de l’ordre de quelques mm/s. De plus, pour maintenir une
rugosite´ moyenne infe´rieure a` 1 µm, le pas entre chaque ligne balaye´e doit eˆtre assez petit
par rapport a` la taille du faisceau. Le recouvrement d’environ 90% indique que le de´placement
entre chaque ligne est de seulement 10% de la taille du faisceau. E´videmment, plus le pas
est faible, plus le temps de gravure sera e´leve´. Alors que la majorite´ des expe´riences publie´es
dans le tableau 2.1 ont e´te´ re´alise´es sous vide, les publications plus re´centes montrent qu’il
est possible d’enlever des reveˆtements protecteurs a` l’atmosphe`re et ce, avec des taux de
gravure suffisamment rapides. Cette possibilite´ re´duit significativement les couˆts du montage
par opposition a` ceux ne´cessaires pour usiner une pie`ce dans une chambre a` vide.
En 2011, le meˆme groupe de recherche publie un premier article sur l’ablation d’un
reveˆtement de TiAlN de´pose´ sur un substrat de WC [38]. Cet article d’actualite´ exprime
e´galement le besoin industriel de de´velopper un proce´de´ propre et se´lectif, par comparaison
a` la gravure chimique de´ja` existante. Ne´anmoins, il n’existe a` ce jour aucune publication qui
mentionne l’ablation par laser pulse´ d’un reveˆtement protecteur aussi e´pais que 20 µm et
de´pose´ sur un substrat de Ti-6Al-4V. Ces deux caracte´ristiques compliquent se´rieusement le
proce´de´ : d’une part le temps de gravure doit demeurer assez faible pour que cette alterna-
tive soit viable pour l’industrie et d’autre part, la se´lectivite´ doit eˆtre maintenue malgre´ les




Avant de pre´senter les re´sultats principaux soumis dans Surface & Coatings Technology,
ce chapitre de´taille les re´sultats pre´liminaires qui ont mene´ a` la me´thodologie expe´rimentale
utilise´e dans l’article. En fait, un proce´de´ par ablation laser comporte plusieurs variables
qui peuvent eˆtre optimise´es. Les re´sultats pre´liminaires de´veloppe´s dans les prochains para-
graphes ont permis de de´terminer les parame`tres qui affectent davantage le taux de gravure
et la rugosite´ du substrat apre`s l’ablation. D’abord, les diffe´rents montages expe´rimentaux
utilise´s pour chaque laser seront de´crits, de meˆme que les premiers re´sultats obtenus avec
chacun d’eux. Ensuite, les diffe´rentes techniques de caracte´risation du reveˆtement et de la
surface seront de´crits. Finalement, un paralle`le sera fait entre ces re´sultats pre´liminaires et
la structure choisie pour l’article soumis.
3.1 Montages expe´rimentaux
3.1.1 Lasers femtoseconde Ti∶Sapphire
Les lasers femtoseconde sont apparus au milieu des anne´es 1990 et ont permis d’ame´liorer
grandement la pre´cision des proce´de´s de microusinage [39,40]. Les impulsions, d’une dure´e de
50-250 fs, sont plus courts que l’interaction entre les e´lectrons et les phonons. Cette tre`s faible
dure´e d’impulsion permet de limiter les dommages thermiques dans la re´gion avoisinante, un
avantage tre`s inte´ressant pour l’application e´tudie´e, puisqu’on veut ide´alement maintenir
la tempe´rature du substrat de titane en dessous de 550○C. Pour ces travaux, deux lasers
Ti∶Sapphire femtoseconde e´mettant dans le proche infra-rouge (800 nm) ont e´te´ employe´s.
Laser femtoseconde Spitfire
Les premie`res tentatives d’ablation ont e´te´ effectue´es avec le laser femtoseconde Spitfire
de Spectra Physics. Ce laser, qui peut e´mettre jusqu’a` 5 W de puissance moyenne, a la par-
ticularite´ de pouvoir produire des impulsions ultra-bre`ves de 45 femtosecondes. Le montage
expe´rimental, la me´thodologie utilise´e et les re´sultats obtenus avec ce laser sont pre´sente´s a`
l’annexe A. Base´ sur ces re´sultats, on peut constater que la vitesse de balayage, la fluence
et le pas ont tous un impact important sur la profondeur d’ablation. Ces conclusions sont
d’ailleurs cohe´rentes avec l’e´tude de Bonse et al [26] qui portent sur l’ablation de TiN avec le
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meˆme type de laser. Par contre, des essais statiques semblent montrer que meˆme en choisis-
sant le taux de re´pe´tition maximal du laser (1 kHz), le choix de ce parame`tre n’influence pas
significativement le me´canisme d’ablation. Conse´quemment, comme nous voulons maximiser
le taux de gravure, la fre´quence de re´pe´tition maximale de chaque laser sera choisie.
Laser femtoseconde Hurricane
Suite aux re´sultats pre´liminaires obtenus avec le laser Spitfire, des e´tudes beaucoup plus
approfondies ont e´te´ entame´es avec le laser Hurricane de Spectra Physics, un deuxie`me laser
Ti∶Sapphire femtoseconde (τ = 120 fs), dont le montage expe´rimental est particulie`rement
conc¸u pour le microusinage. Ce laser posse`de une puissance maximale de 1W (1 mJ/pulse)
a` un taux de re´pe´tition maximal de 1 kHz. Le montage expe´rimental retenu est sche´matise´ a`
la figure 4.1(a) de la section suivante. Cette fois-ci, au lieu d’e´tudier uniquement la profon-
deur d’ablation, on a e´galement entrepris de mesurer la rugosite´ moyenne de la surface apre`s
ablation (RA).
Comme la fluence repre´sente l’e´nergie par impulsion par unite´ d’aire, la fluence a e´te´
se´pare´e en deux variables : la taille du faisceau et l’e´nergie par impulsion. Cette distinction
permet de de´coupler l’effet des deux variables. L’e´nergie par impulsion peut facilement eˆtre
re´gle´e avec l’unite´ de controˆle du laser et une se´rie d’atte´nuateurs. Dans le cas de la taille du
faisceau, celle-ci peut eˆtre augmente´e en rapprochant la lentille convergente de l’e´chantillon
a` partir du point focal tel qu’illustre´ a` la figure 3.1.
Figure 3.1 Me´thodologie utilise´e pour agrandir la taille du faisceau par rapport a` celle obtenue
lorsque l’e´chantillon est place´ dans le plan focal de la lentille.
En fait, l’augmentation de la taille du faisceau affecte grandement la rugosite´ de la surface.
Des images pre´sente´es a` l’annexe B montrent qu’e´largir le faisceau ame´liore le recouvrement
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entre chaque ligne balaye´e. Par conse´quent, a` partir de ces re´sultats pre´liminaires obtenus avec
ces deux lasers femtoseconde, quatre variables seront e´tudie´es pour de´terminer les conditions
expe´rimentales qui optimisent la profondeur d’ablation et la rugosite´ moyenne :
1. La taille du faisceau ;
2. La distance (pas) entre deux lignes ;
3. La vitesse de de´placement du porte-e´chantillon ;
4. L’e´nergie ou la puissance par impulsion.
Ces variables ont e´galement e´te´ identifie´es par Sundar et al dans deux publications qui
pre´sentent un proce´de´ d’ablation laser pour la gravure de reveˆtements durs applique´s sur des
outils de coupe [36,37]. Par ailleurs, un jet d’air comprime´ a e´te´ rajoute´ pre`s du site d’ablation
pour limiter la rede´position de matie`re. Comme le reveˆtement est assez e´pais, l’importance
de la rede´position augmente avec la profondeur de l’ablation. Ce jet d’air permet donc de
faciliter l’expulsion de la matie`re ablate´es loin de la surface traite´e.
3.1.2 Laser excimer nanoseconde
En plus des quatre variables mentionne´es, il e´tait inte´ressant d’e´tudier l’effet de la longueur
d’onde et de la dure´e de l’impulsion. Pour ce faire, on a choisi un autre laser couramment
utilise´ pour le microusinage, soit un laser excimer nanoseconde e´mettant dans l’ultraviolet.
Les lasers excimer sont couramment utilise´s dans l’industrie pour usiner des me´taux [41], des
ce´ramiques [42] et meˆme, plus re´cemment, des outils de coupe [35,36]. Graˆce a` une e´nergie par
impulsion tre`s e´leve´e, ces lasers peuvent fournir e´norme´ment d’e´nergie au mate´riau usine´ et
ce, en tre`s peu de temps. De plus, comme leur longueur d’onde est plus courte, la profondeur
de pe´ne´tration optique de la lumie`re est raccourcie. L’e´nergie de l’impulsion se trouve donc
≪ confine´e ≫ dans un volume plus petit, ce qui pourrait potentiellement favoriser l’ablation.
Dans le cadre de cette e´tude, le laser PM-848 de GSI Lumonics a e´te´ utilise´. Contrai-
rement au laser Ti∶Sapphire ou` le milieu de pompe est un cristal solide, les lasers excimer
e´mettent un faisceau cohe´rent en appliquant une forte de´charge sur une enceinte remplie
avec un me´lange d’un gaz haloge`ne et d’un gaz rare. Ce type de laser est particulie`rement
connu pour son e´mission d’impulsions de tre`s hautes e´nergies dans le spectre de l’ultraviolet,
une caracte´ristique qui pourrait eˆtre bien avantageuse pour acce´le´rer le taux de gravure. En
choisissant un me´lange de KrF, la de´sexcitation de l’e´tat excite´ (KrF)∗ produit une e´mission
a` 248 nm avec une puissance moyenne brute maximale de 50 W, une dure´e d’impulsion de 20
nanosecondes a` une fre´quence de re´pe´tition maximale de 200 Hz. Le montage expe´rimental
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employe´ demeure similaire a` celui utilise´ avec le laser Hurricane [voir figure 4.1(b)]. L’uti-
lisation de ce laser permettra donc de comparer les re´gimes d’ablation et leur effet sur la
rugosite´ de surface et les proprie´te´s du substrat apre`s le traitement.
3.2 Les proprie´te´s du reveˆtement
3.2.1 Proprie´te´s e´lectriques
Il est e´vident que les proprie´te´s e´lectriques du mate´riau ablate´ ont un impact majeur
sur le me´canisme d’ablation. Pour de´terminer dans quel type de mate´riaux nous pouvons
classer ce reveˆtement de TiAlN, une mesure de re´sistivite´ e´lectrique a e´te´ effectue´e avec une
sonde a` quatre pointes. Cet appareil applique une tension V sur le reveˆtement et mesure le
courant i qui parcourt le reveˆtement. Connaissant l’e´paisseur e de la couche, on peut calculer
la re´sistivite´ ψ du reveˆtement avec la relation [43]
ψ = 2
ln(2) Vi e. (3.1)
En appliquant une diffe´rence de potentiel de 0.15 mV sur le reveˆtement, on peut y mesurer
un courant de 50 mA. En supposant un reveˆtement d’une e´paisseur uniforme de 20 µm, la
re´sistivite´ mesure´e est de
ψTiAlN = 2
ln(2) 0.00015 V0.05 A × 0.002 cm ≈ 2.7 × 10−5 Ω ⋅ cm.
Sachant que les me´taux les plus conducteurs comme l’or, l’argent et l’aluminium posse`dent
une re´sistivite´ de l’ordre de 10−6 Ω ⋅ cm et que d’autres, dont le titane, pre´sentent plutoˆt une
re´sistivite´ de 10−5 Ω ⋅ cm [44], ce reveˆtement pre´sente donc un comportement me´tallique. En
guise de comparaison, le substrat de Ti-6Al-4V posse`de quant a` lui une re´sistivite´ d’environ
1.3 ×10−4 Ω ⋅ cm [45], soit environ un ordre de grandeur plus e´leve´ que la couche de TiAlN.
3.2.2 Proprie´te´s optiques
L’interaction entre les photons e´mis par le laser et le reveˆtement seront grandement fonc-
tion des proprie´te´s optiques de celui-ci. Conse´quemment, afin de choisir la longueur d’onde op-
timale pour le proce´de´ d’ablation, on se doit d’e´tudier les proprie´te´s optiques du reveˆtement.
Pour l’ablation, il est particulie`rement inte´ressant d’e´tudier la profondeur de pe´ne´tration op-





ou` κ est le coefficient d’extinction du mate´riau. Pour obtenir κ en fonction de la longueur
d’onde, nous avons analyse´ la couche avec un ellipsome`tre spectrome´trique de J.A. Woollam
et leur logiciel WVASE32. La figure 3.2 pre´sente la variation de la profondeur de pe´ne´tration
optique en fonction de la longueur d’onde. Ce graphique confirme que la profondeur de
pe´ne´tration optique est plus courte si on choisit un laser excimer qui e´met dans l’UV plutoˆt
qu’un laser Ti∶Sapphire e´mettant dans le proche IR.
Figure 3.2 Profondeur de pe´ne´tration optique du reveˆtement de TiAlN en fonction de la
longueur d’onde mesure´e avec un ellipsome`tre. Les longueurs d’onde associe´es a` l’e´mission
des deux lasers utilise´s dans ces travaux sont mises en e´vidence.
3.3 Caracte´risation de la surface
3.3.1 Profilome´trie
Apre`s le proce´de´ d’ablation, la profondeur ablate´e et la rugosite´ de la surface doivent eˆtre
e´value´es pre´cise´ment afin de confirmer la gravure du reveˆtement et la qualite´ de la surface.
Pour ce faire, la profilome´trie contact est commune´ment utilise´e pour obtenir la topogra-
phie d’une surface et la hauteur d’un pas. Cette technique consiste a` mesurer le mouvement
vertical d’une pointe en diamant alors qu’elle se de´place horizontalement le long de la sur-
face analyse´e. Graˆce a` un senseur pie´zoe´lectrique, le de´placement vertical peut eˆtre mesure´
pre´cise´ment en fonction de la position de la pointe.
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Le profilome`tre Veeco Dektak 3030ST utilise´ durant cette recherche est e´quipe´ d’une
pointe en diamant conique. La re´solution horizontale et verticale est infe´rieure a` 0.2 µm et 1
nm, respectivement. Toutefois, la pre´cision de la mesure peut eˆtre affecte´e par la courbe de
l’e´chantillon et d’autres vibrations exte´rieures. Une fois la mesure termine´e, l’appareil permet
de mettre a` niveau la courbe et de calculer la profondeur entre deux points ou la rugosite´
moyenne (RA) d’une certaine re´gion d’inte´reˆt.
3.3.2 Proprie´te´s me´caniques
Puisqu’on de´sire re´cupe´rer le substrat apre`s l’ablation du reveˆtement, on se doit d’e´valuer
l’e´tendue des modifications aux proprie´te´s me´caniques apre`s que la pie`ce usine´e ait e´te´ expose´e
aux impulsions laser. Notons ici que la rugosite´ des e´chantillons avant traitement e´tant assez
e´leve´e, les premie`res mesures de durete´ post-ablation ont e´te´ tente´es avec un microindenteur
dont la charge maximale est beaucoup plus e´leve´e qu’en nanoindentation. Malheureusement,
les re´sultats obtenus variaient et demeuraient difficilement interpre´tables e´tant donne´ que la
durete´ mesure´e e´tait fonction de la charge applique´e par le microindenteur. Ce comportement
est probablement une conse´quence de l’effet de taille d’indentation qui est bien documente´
pour la microindentation [46,47].
Pour ame´liorer la qualite´ des re´sultats, on doit donc se tourner vers des me´thodes plus
pre´cises comme la nanoindentation ou` le rayon de courbure de la pointe est de l’ordre de 50-
100 nm et la charge applique´e, quoique plus faible qu’en microindentation, est mesure´e plus
pre´cise´ment. Cependant, e´tant donne´ la petite taille de la pointe, cette approche n’est pas
applicable a` des e´chantillons dont la rugosite´ moyenne varie, dans le cas e´che´ant, entre 0.5-2
µm. Pour contrer ce proble`me, la surface ablate´e a e´te´ coupe´e dans le sens de l’e´paisseur pour
exposer la section transversale. La section transversale a ensuite e´te´ colle´e dans un porte-
e´chantillon a` base de bake´lite. Finalement, l’e´chantillon a e´te´ poli plusieurs fois avec du papier
sable´ de rugosite´ de plus en plus fine pour obtenir une surface propice a` la nanoindentation.
La figure 3.3(a) sche´matise la pre´paration de l’e´chantillon avant l’indentation. Comme il est
re´aliste de pre´sumer que l’e´tape de polissage alte`re les proprie´te´s me´caniques de la surface,
cette me´thode sera e´galement applique´e sur des e´chantillons de re´fe´rence, soit un reveˆtement
de TiAlN non ablate´ et un substrat de Ti-6Al-4V non reveˆtu. De cette manie`re, nous serons
en mesure de de´tecter et de mieux comparer les variations des proprie´te´s me´caniques suivant
la gravure par laser pulse´.
La nanoindentation est une technique bien connue pour mesurer la durete´ H et le mo-
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(a) Sche´ma de la section transversale de
l’e´chantillon. Les × repre´sentent la re´gion
indente´e. Image pas a` l’e´chelle.
(b) Mode`le d’Oliver et Pharr base´ sur une
courbe de charge-de´placement typiquement
obtenue en nanoindentation [48]. Image e´dite´e
par E. Bousser.
Figure 3.3 Me´thodologie expe´rimentale pour la nanoindentation d’un reveˆtement de TiAlN
ablate´ avec un laser pulse´.
dule de Young E de mate´riaux massiques ou de couches minces. Pour e´valuer les proprie´te´s
me´caniques, une charge P est applique´e sur l’e´chantillon par une pointe de ge´ome´trie bien
connue et un senseur mesure la profondeur de pe´ne´tration h de la pointe en fonction de la
charge applique´e. Le mode`le propose´ par Oliver et Pharr est fre´quemment utilise´ pour e´valuer
H et E a` partir du graphique de charge-de´placement pre´sente´ a` la figure 3.3(b). Tel qu’illustre´
dans ce graphe, le mode`le propose d’abord de calculer la rigidite´ S en parame´trisant la courbe




ce qui nous permet ensuite de calculer hc, la profondeur le long de laquelle l’e´chantillon et
l’indenteur sont en contact
hc = hmax − ηPmax
S
, (3.4)
ou` η est une constante qui de´pend de la ge´ome´trie de la pointe. Dans le cas pre´sent, une
pointe Berkovich (η = 0.72), qui repre´sente une pyramide a` trois faces e´quilate´rales, a e´te´
utilise´e. L’aire de contact a est ensuite calcule´e en fonction de hc par le logiciel selon une
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de meˆme que le module de Young re´duit Er





qui permet finalement de calculer le module de Young E de l’e´chantillon a` partir des modules
de Poisson de l’indenteur νi et de l’e´chantillon νe
1
Er
= 1 − ν2e
E
+ 1 − ν2i
Ei
. (3.7)
Le nanoindenteur utilise´ est le Triboindenter fabrique´ par Hysitron qui peut appliquer une
force entre 10 µN et 10 mN. La pointe est pre´cise´ment controˆle´e en profondeur par un scanner
pie´zoe´lectrique qui permet d’obtenir une re´solution jusqu’a` 0.05 nm sur le de´placement et de
1 nN sur la charge applique´e. Une pointe Berkovich a e´te´ utilise´e pour indenter la section
transversale des e´chantillons. Plusieurs indentations ont e´te´ effectue´es, depuis les abords
de la surface ablate´e jusqu’a` 50 µm a` l’inte´rieur du substrat [voir figure 3.3(a)]. Comme
l’alliage de Ti1−xAlx est biphase´, les proprie´te´s me´caniques sont e´videment de´pendantes de la
concentration x d’aluminium [49]. De plus, l’alliage de Ti-6Al-4V est compose´ de deux phases
(une phase α avec une maille hexagonale compacte et une phase β de ge´ome´trie cubique
centre´e) qui posse`dent chacune leur durete´ respective [46]. A` des fins de comparaison, le
tableau 3.1 re´sume les valeurs typiques de la durete´ et du module de Young de la couche et
du substrat.
Tableau 3.1 Valeurs typiques de la durete´ H et du module de Young E d’un reveˆtement de
TiAlN [49] et d’un alliage de Ti-6Al-4V [46].
Mate´riau H [GPa] E [GPa]
(Ti1−xAlx)N 22-39 360-650
Ti-6Al-4V 3.5-4.5 110-120
3.4 Structure de l’article base´e sur les re´sultats pre´liminaires
A` partir de ces re´sultats pre´liminaires, une me´thodologie a e´te´ choisie pour e´tudier l’im-
pact de chaque variable sur le taux de gravure et la rugosite´ de surface. Les re´sultats de
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cette e´tude de´taille´e ont e´te´ regroupe´s dans un article re´cemment soumis a` la revue Surface
& Coatings Technology. Le chapitre suivant pre´sente cet article dans sa version inte´grale telle
que soumise a` l’e´diteur en janvier 2013.
La premie`re section e´tudie l’influence de la longueur d’onde et la dure´e de l’impulsion sur
la fluence seuil d’ablation, c’est-a`-dire l’e´nergie minimale par unite´ d’aire requise pour en-
dommager le reveˆtement. En comparant les seuils d’ablation obtenus avec le laser excimer et
le laser femtoseconde Hurricane, on peut mieux comprendre les me´canismes d’ablation en jeu.
La deuxie`me section pre´sente le processus d’optimisation utilise´ pour de´terminer les
conditions d’ablation optimale pour chaque laser. A` partir des quatre variables souligne´es
pre´ce´demment, un processus d’optimisation a` quatre e´tapes a e´te´ effectue´. En variant un
parame`tre a` la fois et en re´utilisant la valeur optimale dans l’e´tape suivante, on peut conver-
ger vers les conditions d’ablation optimale pour chaque laser. Ce faisant, une comparaison
directe permet d’identifier le laser le plus approprie´ pour une telle application.
La troisie`me section de´taille la caracte´risation de la surface ablate´e par chaque laser en
e´tudiant la rugosite´ moyenne obtenue par rapport au reveˆtement initial, la composition chi-
mique de la surface et une comparaison des proprie´te´s me´caniques du substrat avant et apre`s
le proce´de´. Cette discussion permet de comprendre l’effet de la gravure au laser sur le sub-
strat qu’on de´sire re´utiliser.
Finalement, la dernie`re section pre´sente les re´sultats de la spectroscopie d’e´mission de la
plume dans le but d’utiliser l’information spectrale pour de´terminer, en temps re´el, a` quel
moment le reveˆtement est entie`rement grave´. En comparant les spectres d’e´mission de la
couche de TiAlN et du substrat de TiAlV, les auteurs pre´sentent une approche qui pourrait




Article : Selective pulsed laser stripping of TiAlN erosion-resistant coatings :
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Article submitted : Surface & Coatings Technology, January 2013.
Abstract : The lifetime of titanium-alloy aerospace parts can be greatly enhanced by the
application of erosion-resistant coatings (ERC). After many hours in service, the coating
will inevitably begin to deteriorate. To permit re-coating and repair of the parts, the coating
should be removed. We present here a first attempt to strip TiN-based, 20 µm-thick, coatings
while comparing the suitability of two pulsed lasers : a femtosecond Ti∶Sapphire laser emitting
at 800 nm, and a nanosecond excimer laser centered at 248 nm. Following initial comparison
of ablation thresholds for each laser, we optimized four critical laser parameters : power,
beam diameter, stage speed and step distance. The results indicate that surface roughness
can be improved by 35% with the femtosecond laser, while the higher energy per pulse offered
by the excimer laser accelerates the etch rate by one order of magnitude. Surface composition
analysis confirmed full removal of the coating and higher oxidization of the substrate with
the excimer laser. Nanoindentation measurements on the polished cross-section of stripped
samples show that the ablation process does not influence the hardness of the remaining sub-
strate. To increase selectivity, plume emission spectroscopy has been investigated, in order
to control, in real time, the material removal in regions where the coating thickness may vary.
4.1 Introduction
In aerospace applications, substantial erosion of compressor blades is caused by the im-
pact of dust, sand and volcanic ashes. In order to increase the lifetime of titanium-alloy parts
and to reduce maintenance requirements, critical aircraft engine components are provided
with erosion-resistant coatings (ERC) [50]. However, after many hours in service, the coating
will begin to deteriorate - in most cases, the area near the leading edge exhibits the most
severe erosion. Since the wear of the leading edge alters the compressor blade’s aerodynamic
characteristics, the performance of the jet engine will diminish.
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Due to the high cost of titanium alloys and the complex shape of aircraft engine parts, the
components are generally very expensive to produce. Consequently, it is strongly desirable
to replace the defective coating instead of the complete part itself. Given the high hardness
and strong adhesion of the coating, the stripping process is currently performed by means of
sandblasting or chemical etching ; these approaches do not necessarily offer a high selectivity
or an environmentally friendly solution. In addition, the stripping process must have minimal
impact on the mechanical properties of the part itself.
Previously, pulsed laser ablation has been applied as a precise micromachining tech-
nique [27, 30, 39] where high-intensity nanosecond to femtosecond laser pulses were used
to locally ablate the treated surface with a limited effect on the underlying material. More
recently, laser stripping of protective coatings for cutting tools has been reported [35–38]
using an excimer laser.
In the present work, we study the laser ablation process of 20-µm thick TiAlN ERCs on
Ti-6Al-4V alloy, which is used in compressor parts of jet engines. In the first part, we evaluate
the ablation threshold of the coating. In the second part, we study the effect of the stripping
process on the surface roughness, chemical composition and mechanical properties. Finally, in
an attempt to improve selectivity, in-situ monitoring based on plume emission spectroscopy
(PES) was employed to determine, in real time, when the coating is fully etched.
4.2 Experimental methodology
The 20-µm thick TiAlN coatings were deposited using cathodic arc evaporation onto
5×2.5 cm2 Ti-6Al-4V flat substrates. In order to assess the interaction of a laser beam with
the surface, we evaluated the optical properties of the coating by spectroscopic ellipsometry
(J.A. Woollam Co., M-2000 ).
For the first series of experiments, samples were etched at room temperature and atmos-
pheric pressure using a Ti∶Sapphire femtosecond laser (Spectra Physics, Hurricane) emitting
at 800 nm, 120 fs, 1 kHz repetition rate, with a maximum power output of 1 W. The optical
setup is presented in Figure 4.1(a) where a two-axis computer-programmed micromachining
stage from Resonetics was used to precisely move the sample. A computer-controlled high-
speed shutter allowed one to expose the sample to the programmed scanning pattern.
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Figure 4.1 Experimental setup with (a) Ti∶Sapphire laser, and (b) excimer laser. Minor optical
components such as apertures are not shown.
The beam was focused on the sample with a plano-convex lens (f = 15 cm) mounted on
a vertical single-axis motor. Beam size was increased from 50 µm in diameter to 400 µm by
moving the lens from the focal plane towards the sample as measured with a CCD camera.
Power was controlled with a series of two attenuators and finely tuned with a continuously
variable attenuator.
In the second series of experiments, a KrF excimer laser (GSI Lumionics PM-848 ) emit-
ting at 248 nm, 20 ns, 200 Hz repetition rate, with a maximum power output of 50 W was
used. The optical setup is represented in Figure 4.1(b) where the same Resonetics stage was
applied for sample positioning. The emitted light of the excimer laser was reflected through
a series of dielectric mirrors and focused on the sample with a plano-convex lens (f = 10
cm), which was mounted on a manual vertical stage. A feedback loop between the laser’s
bias discharge and an internal power meter allowed one to maintain the set output energy
constant. For both setups, we employed a computer-controlled operation of the shutter and
of the laser-scanning pattern. Stage velocities varied from 0.3 to 4.5 mm/s and step distance
varied from 10 to 75 µm.
Following laser ablation, depth and roughness of the surface were measured with a Dek-
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tak 3030ST profilometer. Chemical composition of ablated surfaces was analyzed by energy
dispersive X-ray spectroscopy (EDX). Mechanical properties were evaluated by nanoinden-
tation (Hysitron Triboindentor) of the polished sample cross-section of the stripped area and
the bare substrate. Each sample was first cut with a slow rotating saw then polished with
sandpaper to decrease surface roughness (grit designation of 240 to 800 was used).
Plume emission spectroscopy (PES) was used as a in-situ diagnostic process. The emis-
sion was analyzed with a spectrometer from Ocean Optics (USB2000 ). The emissions from
the plume were collected through a focusing lens into an optical fiber and inclined at ap-
proximately 45 degrees with respect to the sample surface. As illustrated in Figure 4.1, the
collimating lens was positioned as close as possible to the plume (10-15 mm) to maximize
signal intensity without blocking the incident laser beam.
4.3 Results and discussion
4.3.1 Optical properties
In the first part of this work, we analyzed the optical properties of the TiAlN coatings in
order to better assess the laser-surface interactions. Table 4.1 presents n and κ for the two wa-
velengths of the lasers of interest. To accelerate the laser ablation process, one should choose
a wavelength with the smallest threshold fluence (φT ). Considering a minimal absorbed thre-
shold energy per unit volume, ET , required to ablate the coating, a shorter penetration depth
would allow one, if we neglect thermal diffusion, to contain the pulse energy within a smaller
volume and thus reduce φT . In this respect, it is critical to consider the pulse duration (τ)
by comparing the thermal diffusion length (lT ≈ 2√Dτ) to the optical penetration depth,
dopt = λ/4piκ. This allows one to estimate if the absorbed energy can be contained within a
specific volume during the entire pulse duration without diffusing significantly outwards.
Assuming a thermal diffusivity of D = 3 × 10−5 m2/s for TiAlN measured by Zhang and
Liu [51], the lT value in the nanosecond regime is two orders of magnitude longer than dopt
(see Table 4.1). Therefore, for the nanosecond UV excimer laser, heat conduction is not ne-
gligible since the absorbed energy will diffuse significantly to the surrounding material during
the laser pulse. Therefore, femtosecond lasers have the advantage of offering high precision
for micromachining applications due to a limited heat-affected zone [7]. On the other hand,
the significantly higher energy per pulse available with excimer lasers can counterbalance the
unfavourable thermal effects.
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Tableau 4.1 Comparison of the optical properties of TiAlN coatings corresponding to the
wavelength and pulse duration of the two different lasers used in this work.
Properties Excimer laser Ti :sapph. laser
λ (nm) 248 800
τ (ns) 20 1.2 × 10−4
n 2.26 1.79
κ 1.10 1.37
dopt (nm) 18 46
lT (nm) 1549 —
To measure φT with the Ti :Saphirre laser, we assume a Gaussian spatial beam profile
with a focused beam radius rf . In this case, the measured diameter (2r) of the ablated holes
is a function of both the applied laser fluence, φ, and φT [52] :
r2 = 2r2f ln( φφT ) . (4.1)
Therefore, plotting r2 versus ln(φ) in Figure 4.2(a) allows one to measure rf by computing
the slope of the linear least square fit. By extrapolation of the curve to r2 = 0, we can obtain,
by definition, φT . In the case of the excimer laser where the beam is much larger but non-
Gaussian, φT may be extrapolated by plotting the ablated depth per pulse, ∆h, versus φ as






where α is the absorption coefficient. For each wavelength, a series of three separate measu-
rements were performed to confirm reproducibility of results.
For the femtosecond laser ablation in Figure 4.2(a), the slope of each curve yields rf =
88 µm. If we extrapolate ET where the ablation begins (r2 = 0), dividing ET by the area
of the focused beam yields the corresponding φT of 0.63 J/cm2 for the near-IR femtosecond
ablation threshold of TiAlN. In comparison, the Ti-6Al-4V substrate exhibits a lower thre-
shold fluence of 0.15 J/cm2 as reported by Symietz and coworkers [54].
In the case of the UV excimer irradiation, the average φT , extrapolated from Figure
4.2(b), for the TiAlN coating is 1.72 J/cm2 which agrees well with the value of 1.85 J/cm2
published in [38]. Since φT depends on the chemical composition of the target, a possible dis-
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Figure 4.2 (a) Square radius of ablated holes (r2) as a function of energy per pulse applied
to the coating (N = 500 pulses) for femtosecond ablation with the Ti∶Sapphire laser at 800
nm, and (b) Ablation rate per pulse as a function of the applied laser fluence with a 248
nm nanosecond KrF excimer laser (N = 500 pulses). For each laser, the measurements were
performed three times to evaluate reproducibility.
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crepancy may be attributed to different Al concentrations in the two coatings. In any case,
both values are superior to 1.27 J/cm2, the UV threshold fluence of Ti-6Al-4V quoted in [53].
The φT value of the coatings is larger than that of the substrate ; therefore the selectivity
of the stripping process appears challenging. Clearly, this calls for a real-time diagnostic tool
such as that presented in section 4.3.4. In addition, even if dopt is shorter for the UV exci-
mer laser, φT is still higher than the threshold fluence observed for the near-IR femtosecond
ablation with the Ti∶Sapphire laser. This difference is most likely due to the significantly
shorter pulse length that limits thermal diffusion in the femtosecond regime. In such a case,
for femtosecond pulses, the large majority of the energy from the laser pulse is absorbed
and then, the ablation process starts before the energy diffuses to the underlying material
resulting in a very small heat affected zone in the remaining material.
In comparison, in the nanosecond regime, ablation usually occurs during the pulse since
the energy is absorbed by the target during a much longer period of time compared to the
femtosecond regime. This often leads to a larger heat-affected zone and ablation through a
molten phase [55]. Hence, in the case of nanosecond pulses, energy will most likely be lost to
the surrounding medium. This seems to agree with the higher amount of energy per unit area
required to damage the coating. Based on the above, for the current application, the near-IR
Ti∶Sapphire femtosecond laser would appear a more logical choice if one only considers the
threshold fluence. However, given that the coating to be removed is relatively thick (20-30
µm), the etch rate becomes an important concern. Since the nanosecond UV excimer laser
offers a much higher energy per pulse, it turns out to be advantageous. The following section
presents the effect of etching parameters on the ablation rate and its effectiveness for etching
a 20-µm thick TiAlN coating.
4.3.2 Effect of laser parameters on the ablation rate
In general, application requirements include high etch rate and low surface roughness. In
our case, the targeted average roughness of 1 µm corresponds approximately to the surface
roughness of the ERC. The etch rate and surface quality are function of four main variables :
(i) beam size, (ii) laser power or energy per pulse (or fluence), (iii) stage velocity, and (iv)
step distance between each scanned lines. These variables have also been considered in other
studies in the context of protective coating removal from cutting tools [36, 37].
In our case, we performed a four-step study to determine the optimal stripping conditions
by varying one parameter at a time and selecting the optimal value for each subsequent step.
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This approach was first applied with the Ti∶Sapphire laser where a 2-mm diameter circular
area on the coating was scanned twice in order to achieve the required depth. The resulting
depth, etch rate and average surface roughness are plotted in Figure 4.3 for the four optimi-
zation steps.
First, we studied the effect of beam diameter (see Figure 4.3(a)). One can see that in-
creasing the beam waist reduces the etch rate by decreasing the energy per unit area (i.e.
the laser fluence). A slightly wider beam diameter contributes to a better overlap between
the scanned lines, consequently improving the surface roughness by almost 50% without af-
fecting the etch rate. Hence, the optimal beam diameter was considered to be around 160 µm.
In the second set of experiments, the step distance was varied using the 160-µm optimal
beam size. Figure 4.3(b) clearly illustrates that decreasing the step distance from 70 to 40
µm significantly increases the etch rate by increasing the overlap between each two scans.
However, further decrease of the step distance results in a lower etch rate. This inverse effect
may be attributed to two reasons : (i) a larger number of scans required to strip the same
area, and (ii) laser ablation in air can lead to considerable re-deposition as the ablation depth
becomes large (> 30 µm). Indeed, this behaviour is most likely caused by ablated particles
which are not freely ejected from the laser-treated surface once the ablation groove becomes
deep. Additionally, significant oxidation of the surface, as discussed in the following section,
may lead to a different, possibly lower, etch rate. Based on this result, the optimal step dis-
tance was evaluated at 35 µm.
In the third set of experiments, we evaluated the effect of stage velocity using an initial
laser power of 200 mW (see Figure 4.3(c)). The ablated depth is seen to decrease linearly with
the stage speed. Since the scanning speed determines the number of pulses (N) the coating
is exposed to at any given spot, N will decrease proportionally as the speed of the stage is
increased. However, as we shall see for the excimer laser ablation, this linear behaviour may
be altered as the ablated depth becomes deeper and re-deposition becomes predominant. The
optimal stage velocity was selected at 0.65 mm/s, since we did not notice any major effect
on the surface quality.
Finally, in the fourth set of experiments, all three optimal conditions were chosen to de-
termine the appropriate laser power. Based on the results in Figure 4.3(d), a laser power of
300 mW is required to completely etch a 20 µm coating. One may notice that further increase























































































































































































Figure 4.3 Ti∶Sapphire pulsed laser ablation depth, surface roughness and etch rate as a
function of (a) beam diameter [200 mW, 50 µm step, 0.3 mm/s], (b) step distance [200 mW,
160 µm beam diameter, 0.3 mm/s], (c) stage speed [200 mW, 160 µm beam diameter, 35
µm step], and (d) power [0.65 mm/s, 160 µm beam diameter, 35 µm step]. Values between
the brackets are the etching conditions which were kept constant. The etch rate was cal-
culated based on the time needed to scan twice a 2-mm diameter circle area. Pulsed laser
characteristics remained unchanged : λ = 800 nm, τ = 120 fs, 1 kHz repetition rate.
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effect, it has been reported [13] that as the ablated grooves grow deeper, the energy from
the laser pulse may be lost on the walls of the ablated hole. Hence, the lost energy may not
contribute to etching the coating vertically. As a result, the optimal laser ablation conditions
with the Ti∶Sapphire femtosecond laser for TiAlN films studied here are as follows : laser po-
wer of 300 mW, 160 µm beam diameter, 35 µm step distance, and 0.65 mm/s stage velocity.
The resulting average roughness was found to be approximately 1 µm, which is comparable
to that of the initial TiAlN coating.
Even when optimal parameters are chosen, the time required to fully strip the 2′′ × 1′′
specimen would take over 30 hours if we extrapolate from the ideal etch rate determined
above. Evidently, scaling up to a full-size engine component would appear challenging. In
order to increase such low etch rate, a similar study was performed with the excimer laser,
which can offer a much higher energy per pulse. In this case, the laser energy was fixed at 50
mJ/pulse with a repetition rate of 100 Hz yielding an average power of 5 Watts. Beam size,
step distance and stage speed were subsequently optimized by varying one parameter at a
time as shown in Figure 4.4.
When the sample was placed in the focal plane of the lens, the focused laser beam ex-
hibited a uniform energy distribution over an area of 0.3 × 0.5 mm2. To increase the beam
size, the lens was moved from the focal position towards the sample as illustrated in Figure
4.1(b). As expected, Figure 4.4(a) shows that by enlarging the beam area and thus decrea-
sing the laser fluence, the etch rate drops rapidly. In addition, unlike what we have noted
for the Ti∶Sapphire ablation, there seems to be no improvement in surface quality (lower
roughness) as we increase the beam area. In fact, the considerably larger beam size of the
excimer laser creates a very good overlap between scanned lines. This allows us to profit
from the smallest beam area, when the sample is in focus without compromising surface
roughness. Hence, the optimal beam dimensions were considered to be 0.5×0.3 mm2, i.e. the
area projected on the sample when it is placed in the focal plan of the lens. Moreover, under
these conditions, the etch rate is approximately ten times higher compared with the near-IR
femtosecond Ti∶Sapphire laser. This major increase is evidently a direct consequence of in-
creasing the average power by two orders of magnitude. However, as shown in Figure 4.4(a),
the higher stripping rate achieved with the excimer laser compromises the surface roughness
(RA ≈ 2−3 µm). A more detailed discussion of surface quality will follow in the next section.
In Figure 4.4(b), we show the effect of the step distance. In this case, average surface









































































































































Figure 4.4 Excimer laser ablation depth, surface roughness and etch rate as a function of (a)
beam size [5 W, 75 µm step, 1 mm/s], (b) step distance [5 W, 0.5×0.3 mm2 beam size, 1
mm/s] and (c) stage speed [5 W, 0.5×0.3 mm2 beam size, 50 µm step]. Values between the
brackets are the etching conditions which were kept constant. The etch rate was calculated
based on the time needed to scan twice a 2-mm diameter circular area in order to compare
with values plotted in Figure 4.3. Pulsed laser characteristics remained unchanged : λ = 248
nm, τ = 20 ns, 100 Hz repetition rate.
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beam size. Since the beam is roughly 500 µm in the step direction, the relative overlap when
the step is varied from 35 µm to 75 µm, is only reduced from 93% to 85%. For this reason the
optimal step distance was evaluated as 50 µm, a value which seems to produce the highest
etch rate.
Regarding the stage speed, Figure 4.4(c) shows a strong correlation between the stage
speed and the ablated depth. Since the laser fluence with an excimer laser is much higher than
in the case of Ti∶Sapphire laser ablation, a larger interval of velocities could be experimented.
Nonetheless, a stage speed equal to or smaller than 1.5 mm/s must be chosen to ensure
full removal of the 20-µm coating. Most importantly, one can notice that a stage velocity
of 1 mm/s results in an etch rate of 33 µm/min for the excimer laser in contrast with the
significantly slower 3 µm/min optimal etch rate achieved with the Ti∶Sapphire laser.
4.3.3 Surface characterization
To confirm full removal of the coating, EDX analysis has been performed on the surfaces
etched under the optimal conditions detailed above. As shown in Figures 4.5(a) and (b),
both spectra of stripped surfaces appear to provide direct evidence of a chemical similarity
with the bare substrate (see Fig. 4.5(c)) with the exception of the oxygen peak from the
laser-treated surfaces. This peak is most likely a result of oxidization of titanium during or
after the ablation process, since the etching is performed in ambient atmosphere.
In addition, given that the oxidization reaction is thermally driven [56], the higher inten-
sity oxygen peak observed with the excimer laser process may suggest that local heating is
more important than with the Ti∶Sapphire laser in agreement with previous work [9] with
the fact that a significantly higher laser fluence was chosen. A solution to limit oxidation and
increase the etch rate would be to perform laser ablation under a vacuum environment [41].
Although this could be achieved relatively easily for a flat sample, laser ablation of a complex
shape such as an aircraft component would be technologically challenging.
Contact profilometry was used to evaluate the effect of laser ablation on the resulting
surface texture. Typical surface profiles are shown in Figure 4.6 where the texture of the
untreated ERC and the Ti-6Al-4V substrate are compared with the roughness resulting from
the stripping, using both lasers under their optimal conditions. We observe a relatively high
average roughness of the TiAlN coating (0.6 µm) caused by the arc-evaporation technique,
which is known to leave particles of various sizes. In comparison, for femtosecond near-IR
























































Figure 4.5 Energy-dispersive X-ray spectra of etched surface with (a) Ti∶Sapphire laser, (b)
excimer laser compared to (c) bare unpolished Ti-6Al-4V substrate. Surfaces were stripped in
optimal etching conditions presented in section 4.3.2. ”R” is a reference peak for calibration.
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nanosecond UV laser ablation, the minimum average roughness was around 1.8 µm. This
higher roughness is possibly a consequence of the ablation mechanism when the nanosecond
ablation pulse is long enough for heat to propagate into the coating thus creating a large
molten area [9]. Especially at high fluences, a high degree of vaporization may create a si-
gnificant recoil pressure which can expel the liquid phase from the ablated hole and lead to
a much rougher surface (for example, see Figure 4.6(d)).
In order to reuse the laser-treated samples, the ablation process must have a very limited
effect on the structural or mechanical properties of the Ti-6Al-4V alloy. To evaluate the
impact of the stripping method on the substrate’s mechanical properties, the hardness of the
polished cross-section was measured as a function of the distance from the ablated surface
obtained with the optimal stripping conditions detailed previously. For comparison, the same
measurements were performed for the bare Ti-6Al-4V substrate and the TiAlN/Ti-6Al-4V
substrate polished under similar conditions. The four hardness curves are plotted in Figure
4.7. First, we observe that the hardness measured in the substrate area is very similar for
all four samples, whether the coating is etched or not. Second, in the specific case of the
etched samples, there does not seem to be any significant decrease of the hardness near the
the surface of the sample regardless of the type of laser used. Consequently, the optimized
laser ablation process presented above for both lasers does not seem to influence noticeably
the hardness of the substrate.
4.3.4 Plume emission spectroscopy
Compared with other etching processes, such as wet chemical etching or dry plasma et-
ching, pulsed laser ablation potentially offers high selectivity. This advantage becomes parti-
cularly interesting when coatings with uneven thicknesses are to be etched. In order to better
assure such selectivity or end point detection, it is very suitable to apply in-situ monitoring
by analyzing the optical emissions emanating from the plasma plume indicative of atomic
and/or molecular species [34,57].
As illustrated in Figure 4.1, a spectrometer was mounted as close as possible to the plume
to collect emissions with maximal intensity. However, for the current application, a major
challenge arrises from the chemical similarity between the coating (TiAlN) and the substrate
(TiAlV). Hence, for this specific combination of materials, the only way to monitor the strip-
ping process by plume emission spectroscopy is to follow the decrease in intensity of nitrogen
lines and compare it with the potential increase in intensity of the vanadium lines. Still, given
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Figure 4.6 Typical surface roughness measured with contact profiler of : (a) TiAlN coating,
(b) uncoated Ti-6Al-4V unpolished substrate, (c) surface etched with Ti∶Sapphire laser and





















Figure 4.7 Comparison of hardness measured by nanoindentation of the polished cross-section
for samples etched with Ti∶Sapphire and excimer lasers under optimal conditions described
in section 4.3.2. Polished cross-section hardness of coated and uncoated substrates are also
plotted for comparison purposes. Indentations were performed with a Berkovich tip with a 8
mN maximum load.
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to identify with a high level of certainty the presence and position of vanadium peaks. Figure
4.8 allows one to compare the spectra acquired from the plasma plume emitted from both
lasers while the coating was ablated and from the bare substrate separately.
Even if the two spectra are very similar, the strong nitrogen line at 395.9 nm detected in
the coating’s spectrum is significantly weaker for the substrate. Since nitrogen is absent in
the substrate, the noticeable intensity of this nitrogen peak in Figure 4.8(b) is most likely
attributable to ionization of gaseous nitrogen from the atmosphere. In contrast, since titanium
is present in high concentrations in both the substrate and the coating, both spectra exhibit
a strong and constant Ti(I) peak at 501.4 nm. Therefore, both these lines may be used to
monitor, in real time, the etching process. Since we have observed that the absolute intensity
of these peaks may vary from one experiment to another, it is more reliable to define a relative




where IN and IT i are the absolute intensity of the N(I) peak (395.9 nm) and Ti(I) peak (501.4
nm), respectively.
The feasibility of this technique has been verified with both lasers using two different ap-
proaches. First, the area of a 2-mm diameter circle was scanned five times with the Ti∶Sapphire
laser under the previously determined optimal conditions. As confirmed by profilometry in
Figure 4.3(d), the coating is entirely removed after two scans. The idea behind scanning
the area five times is to purposely over-etch the substrate to determine if the spectroscopic
data are consistent with the previous findings. While the surface was ablated five times, the
spectrum was recorded every 5 seconds with an integration time of 125 ms for each acquisition.
Once the stripping was completed, the ratio defined by equation 4.3 was computed for
each acquired spectrum. The resulting calculated ratios are plotted in Figure 4.9(a) as a
function of time. When the area is ablated for the first time, we can notice a strong nitro-
gen peak given the higher concentration of nitrogen coming from the coating. As the same
area is scanned a second time, the ratio drops but seems to indicate that the remaining
coating is still being stripped as we perhaps approach the interface between the ERC and
the TiAlV substrate. After the second scan, the ratio still decreases but remains around 0.47
for all further scans which suggests that the coating has been fully etched after the second
scan. Consequently, the conclusion based on the emission spectrum of the plume seems to be











































































Figure 4.8 Plume emission spectra of (a) TiAlN erosion-resistant coating and (b) Ti-6Al-4V
unpolished substrate. Excimer laser conditions : φ ≈ 3.5 J/cm2, 10 Hz repetition rate and
10 ms integration time ; Ti∶Sapphire conditions : φ ≈ 2 J/cm2, 1 kHz repetition rate, 125 ms
integration time.
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Figure 4.9 Evolution of the relative intensity ratios (IN/IT i) when ablating the TiAlN ERC :
(a) as a function of time while ablating a 2-mm diameter circle with a femtosecond Ti∶Sapphire
laser (φ ≈ 2 J/cm2, 1 kHz repetition rate, τ = 120 fs, 125 ms integration time), and (b) as a
function of the number of pulses while ablating with an excimer laser (10 Hz repetition rate,
τ = 20 ns, 10 ms integration time).
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conditions, the chemical analysis of the surface indicated that the coating was fully etched
after two scans.
Although this approach may appear promising for in-situ control of the etching process,
the resolution is limited to an entire scan. Based on Figure 4.8(a), the substrate is reached
when RIR≈ 0.47. However, it is likely that under different etching conditions, the 20-µm
thick coating will not be fully etched after an exact number of scans. Therefore, once the
RIR reaches 0.47 for a different set of ablation parameters, it is possible that the substrate
has been over-etched. Moreover, given that the coatings are eroded unevenly after many
hours in service, the need for a more precise resolution seems evident.
Thus, a more precise approach to plume emission spectroscopy was attempted with the
excimer laser. In this case, the sample was kept static and the spectroscopic data was analyzed
as a function of the number of laser pulses to which the coating was exposed. Figure 4.9(b)
illustrates the evolution of the ratio at three different laser fluences. Clearly, a higher laser
fluence requires a smaller number of pulses to etch the coating. However, the ratio seems
to stabilize at different values depending on the chosen laser fluence, making it challenging
to determine precisely the number of pulses needed to fully strip the coating. Since the
transition probabilities depend upon the excitation energy, it is likely that the applied laser
fluence may influence the emission spectrum [58]. Consequently, the relative intensity ratios
may vary depending upon the etching conditions. For this reason, more effort is needed before
the “etch stop criterion” for specific etching conditions can be determined. Nonetheless, this
approach appears promising for real time diagnosis of total removal of the coating.
4.4 Conclusions
Laser removal of a thick 20 µm TiAlN protective coating on a Ti-6Al-4V substrate has
been successfully demonstrated using a Ti∶Sapphire femtosecond laser and an excimer laser ;
the ablation threshold values were found to be 0.63 J/cm2 and 1.72 J/cm2 for the Ti∶Sapphire
and excimer laser, respectively. A four-criteria optimization process resulted in a set of op-
timum operating conditions. For near-IR Ti∶Sapphire femtosecond irradiation, the etch rate
was slow, but the 1 µm surface roughness of the laser-processed area remained similar to
the original roughness of the coating. In contrast, UV nanosecond ablation with the excimer
laser significantly increased the etch rate at the expense of a rougher and more oxidized
surface. Plume emission spectroscopy has proven to be a suitable technique for monitoring,
in-situ and in real time, the evolution of the chemical species in the plume. This approach
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appears helpful to control the etching of coatings with uneven thicknesses. More effort is still
needed before an “etch stop criterion”, that would allow one to determine when the coating
is entirely stripped from the underlying Ti-6Al-4V substrate, can be established.
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Discussion ge´ne´rale, conclusions et perspectives futures
5.1 Synthe`se des travaux
5.1.1 Retour sur les objectifs
Le projet MANU 4, chapeaute´ par le CRSNG et le CRIAQ, avait comme objectif ge´ne´ral
d’e´tudier la possibilite´ de graver des reveˆtements antie´rosion utilise´s sur des pie`ces de moteur
d’avions a` re´action. Le but de cette recherche e´tait donc d’ablater, a` l’aide d’un laser pulse´,
un reveˆtement de 20-25 µm de TiAlN de´pose´ sur un substrat de Ti-6Al-4V et d’e´tudier les
effets de la gravure sur le substrat.
Comme un proce´de´ d’ablation par laser pulse´ comporte plusieurs variables, l’objectif pre-
mier e´tait d’identifier les variables qui influenc¸aient de manie`re significative le taux de gravure
et la rugosite´ de surface, deux indicateurs importants pour les collaborateurs industriels. Pour
ce faire, une e´tude comparative avec deux lasers commune´ment choisis pour le micro-usinage
a e´te´ pre´sente´e ; elle visait a` de´terminer les conditions expe´rimentales optimales en fonction
des objectifs industriels.
Outre le taux de gravure et la rugosite´ de surface, la spectroscopie d’e´mission de la plume
a e´te´ e´tudie´e dans le but de potentiellement ame´liorer la se´lectivite´ du proce´de´. E´tant donne´
que la de´te´rioration du reveˆtement protecteur n’est pas uniforme sur toute la surface de la
pie`ce, un proce´de´ par ablation laser minutieusement controˆle´ pourrait offrir une meilleure
se´lectivite´ que les autres me´thodes de gravure.
5.1.2 Ablation du reveˆtement
Les re´sultats pre´sente´s au chapitre pre´ce´dent ont montre´ qu’il e´tait possible d’enlever une
reveˆtement protecteur de plus de 20 µm a` l’aide d’un laser pulse´ femtoseconde et nanose-
conde. En fait, des e´tudes similaires ont de´ja` rapporte´ la gravure de reveˆtements protecteurs
de TiN, TiAlN, et CrTiAlN [35, 36, 38] a` l’aide d’un laser excimer dans le but de re´utiliser
des outils de coupe. Cependant, l’e´paisseur des reveˆtements ablate´s e´tait plutoˆt de l’ordre
de 3 a` 5 µm. Il s’agit donc ici de la premie`re fois qu’on de´montre la possibilite´ d’ablater un
reveˆtement de plus de 20 µm avec un laser Ti∶Sapphire femtoseconde de meˆme qu’avec un
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laser excimer nanoseconde. De plus, une telle comparaison permet d’appre´cier les avantages
et les inconve´nients offerts par chaque laser.
Malgre´ la fluence seuil plus e´leve´e et les effets thermiques plus importants, l’utilisation
d’un laser excimer permet d’ame´liorer significativement le taux de gravure. Cet avantage
provenant d’une e´nergie par impulsion tre`s e´leve´e devient particulie`rement inte´ressant pour
l’industrie qui de´sire ablater une couche de plus de 20 µm, semblables a` celles qui sont utilise´es
pour des reveˆtements antie´rosion.
5.1.3 Effets sur le substrat
E´tant donne´ que l’objectif final est de recycler le substrat, il est e´vident que le choix d’uti-
liser une approche par ablation pulse´ sera uniquement envisageable dans le cas ou` les effets
ne´fastes sur les proprie´te´s du substrat de Ti-6Al-4V sont limite´s. Si on analyse en premier
lieu la rugosite´ moyenne de la surface apre`s le traitement, une combinaison d’une e´nergie par
impulsion plus e´leve´e et de la pre´sence d’une phase liquide double, de 1 a` 2 µm, la rugosite´
de la surface optimale produite par un laser excimer par rapport a` celle mesure´e avec un
laser Ti∶Sapphire. Par conse´quent, il existe un compromis entre le taux de gravure de´sire´ et
la qualite´ de la surface qui en re´sulte. En effet, si on compare la rugosite´ moyenne de 2 µm
obtenue avec le laser excimer avec une rugosite´ moyenne de 0.45 µm cite´e par Marimuthu et
al [38] pour l’ablation d’un reveˆtement de TiAlN de 3 µm de´pose´ sur un substrat de WC,
on constate que l’utilisation d’une fluence plus faible peut ame´liorer de fac¸on notable la qua-
lite´ de la surface ablate´e. Sachant cela, il est possible pour les collaborateurs industriels de
trouver un compromis entre le temps de gravure et la rugosite´ de surface selon les besoins.
Par ailleurs, si la rugosite´ de la surface est toujours trop e´leve´e, il est toujours envisageable
de faire un le´ger traitement de surface en effectuant une pre´-pulve´risation avant de reveˆtir
le substrat une deuxie`me fois. D’autant plus que cette pre´-pulve´risation pourrait e´liminer la
couche d’oxyde forme´e lors de l’ablation a` l’atmosphe`re.
Malgre´ un taux de gravure assez lent, l’attrait principal d’une approche par laser pulse´
demeure le tre`s faible impact sur les proprie´te´s me´caniques du substrat. Une e´tude com-
parative de la durete´, mesure´e par nanoindentation, semble indiquer qu’il n’existe aucune
diffe´rence notable de la durete´ apre`s le proce´de´ d’ablation. Ce comportement est remarque´
a` la fois pour les reveˆtements grave´s avec un laser excimer et Ti∶Sapphire. On peut donc
appre´cier l’utilisation d’un laser pulse´ qui limite les effets thermiques en chauffant tre`s loca-
lement la surface sans alte´rer significativement la matie`re sous-jacente. Conse´quemment, si la
pre´servation des proprie´te´s me´caniques du substrat devient le principal enjeu de l’industrie,
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une approche par laser pulse´ devient tre`s attirante.
5.1.4 Spectroscopie d’e´mission de la plume
Les re´sultats portant sur la spectroscopie d’e´mission de la plume pre´sente´s dans la section
4.3.4 ouvre une porte vers un proce´de´ se´lectif ou` il serait possible de suivre, en temps re´el, la
progression de la gravure et le moment ou` le faisceau laser atteindrait la surface du substrat.
Malgre´ la similarite´ chimique entre le reveˆtement de TiAlN et le substrat de Ti-6Al-4V, l’ap-
proche propose´e permettrait de controˆler la gravure en calculant, en temps re´el, l’intensite´
d’un pic d’azote par rapport a` un pic de titane pris comme re´fe´rence. Ne´anmoins, les derniers
re´sultats obtenus avec le laser excimer ont montre´ un de´fi supple´mentaire : la fluence du laser
peut modifier les intensite´s absolues des pics utilise´s pour le calcul du ratio. Par conse´quent,
si on varie les conditions d’ablation, il devient difficile de fixer un crite`re d’arreˆt strict et
universel qui ne de´pend pas de la fluence choisie.
Dans un contexte ou` l’usure du reveˆtement n’est pas uniforme sur toute la pie`ce usine´e, la
recherche d’un proce´de´ tre`s se´lectif devient particulie`rement pertinente. Il va de soi que l’uti-
lisation d’un laser pulse´ pourrait naturellement offrir une meilleure se´lectivite´ qu’une gravure
chimique ou par plasma, si on re´ussit a` minutieusement controˆler le proce´de´ d’ablation. En ce
sens, si un crite`re d’arreˆt inde´pendant des conditions d’ablation semble peu probable, des re-
cherches plus approfondies pourraient permettre de ≪ calibrer ≫ le crite`re d’arreˆt en fonction
des conditions d’ablation connues. Ainsi, selon la fluence choisie, on pourrait connaitre le ratio
correspondant au moment ou` le faisceau atteint le substrat. Bref, une e´tude plus pousse´e du
spectre d’e´mission de la plume en fonction des conditions d’ablation permettrait d’ame´liorer
davantage la se´lectivite´ du proce´de´. Aussi, une ablation sous vide ou dans une atmosphe`re
controˆle´e pourrait diminuer, voire meˆme e´liminer certains pics et faciliter l’interpre´tation des
spectres.
5.2 Limitations
5.2.1 Taux de gravure
On dit souvent que le temps, c’est de l’argent. Dans l’optique ou` l’on de´sire recycler une
pie`ce d’avion de´ja` usine´e, il est clair que le couˆt du proce´de´ de re´usinage ou de reconditionne-
ment doit eˆtre infe´rieur au couˆt d’une nouvelle pie`ce e´quivalente. Si on exclut les couˆts fixes
relie´s a` l’achat des e´quipements, les couˆts relie´s a` la gravure du reveˆtement use´ sont princi-
palement fixe´s par le temps requis pour enlever la couche dysfonctionnelle. Par conse´quent,
pour juger de la potentialite´ d’utiliser cette technique a` des fins industrielles ou commerciales,
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on se doit de comparer le taux de gravure obtenu dans le cadre de cette e´tude a` ceux produits
par la gravure chimique et plasma dans le cadre du meˆme projet MANU 4. A` titre de com-
paraison, prenons le temps optimal requis pour chaque technique afin de graver entie`rement
les deux coˆte´s d’un coupon de 2”×1” employe´ dans le cadre de cette recherche. Par ailleurs,
comparons la rugosite´ moyenne obtenue suite a` la gravure effectue´e avec chaque technique.
Ces donne´es, regroupe´es dans le tableau 5.1, sont sans e´quivoque : une approche avec l’un de
ces lasers pulse´s est significativement plus lente et n’offre pas une meilleure qualite´ de surface.
Tableau 5.1 Comparaison du temps requis pour graver les deux coˆte´s d’un e´chantillon de
2 ′′×1 ′′ selon les trois techniques e´tudie´es dans le projet MANU 4. Les valeurs rapporte´es sont




Ti∶Sapphire Laser Exci-mer Gravure parplasma Gravure chi-mique
Dure´e de la
gravure
70 h 7 h 0.75-1 h 0.75-1.5 h
Rugosite´
moyenne
1 µm 1.8 µm 0.3 µm 0.4 µm
Ce dernier tableau met clairement en e´vidence l’avantage de submerger la pie`ce dans
l’environnement agressif qui permet de graver le reveˆtement. Le balayage de la surface avec
un laser, meˆme avec une e´nergie par impulsion e´leve´e, est beaucoup plus long, surtout avec
un reveˆtement aussi e´pais que 20 µm. Ainsi, cette comparaison met en e´vidence l’importance
de miser, pour une approche par laser pulse´, sur une meilleure se´lectivite´ potentiellement
re´alisable avec un outil comme la spectroscopie d’e´mission de la plume. De plus, il a e´te´
montre´ qu’une approche par laser pulse´, bien que lente, n’affecte pas la durete´ du substrat.
Il est e´galement important de mentionner que le laser excimer utilise´ est aˆge´ d’une di-
zaine d’anne´es. Contraint par les spe´cifications de ce mode`le particulier, le temps de gravure
rapporte´ dans le tableau pre´ce´dent pour une gravure avec un laser excimer a e´te´ obtenu avec
un taux de re´pe´tition de 100 Hz. Toutefois, il est possible qu’un laser excimer plus re´cent et
plus performant pre´sente un taux de re´ple´tion plus e´leve´ et ce, jusqu’a` 1000 Hz sans diminuer
l’e´nergie par impulsion. Si une approche par laser pulse´ e´tait envisage´e, le choix d’un laser
de dernie`re ge´ne´ration avec un taux de re´pe´tition maximal de l’ordre de 1 kHz pourrait aug-
menter significativement le taux de gravure. On pourrait obtenir ainsi des temps de gravure
similaires a` ceux mesure´s avec les autres techniques.
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Finalement, une solution alternative pour acce´le´rer le taux de gravure tout en maintenant
une bonne se´lectivite´ serait de conside´rer une approche hybride qui combinerait les avantages
de deux techniques de gravure. Le proce´de´ pourrait d’abord tirer profit d’une gravure chi-
mique ou par plasma pour retirer rapidement la majorite´ du reveˆtement dysfonctionnel.
Ensuite, un traitement de surface plus pre´cis pourrait eˆtre applique´ pour ablater, avec un
laser pulse´, les derniers 100-500 nanome`tres du reveˆtement. Par ailleurs, les re´gions plus cri-
tiques comme le leading edge de la pie`ce pourrait eˆtre masque´es durant la premie`re gravure
et eˆtre uniquement traite´es pre´cise´ment par le laser pulse´ durant la seconde gravure. En
contrepartie, il demeure e´vident qu’une approche hybride comme celle avance´e entraˆınerait
de couˆts plus importants en e´quipements et en de´veloppement.
5.2.2 Ge´ome´trie du substrat
L’ensemble des re´sultats obtenus durant le projet MANU4 ont e´te´ re´alise´s a` partir d’e´-
chantillons de 2′′ × 1′′ avec une surface entie`rement plane. Dans la perspective ou` l’industrie
voudrait appliquer les re´sultats de ces travaux a` de vraies composantes du moteur, on doit
ine´vitablement se pencher sur la faisabilite´ d’appliquer cette approche par laser pulse´ sur des
pie`ces d’une ge´ome´trie complexe. Comme l’illustre la figure 5.1, la ge´ome´trie des pales de
compression d’un moteur a` re´action est courbe. Dans le cas d’une gravure par laser pulse´, ces
formes peuvent provoquer un re´el de´fi technique e´tant donne´ que les pales peuvent facilement
bloquer l’acce`s du faisceau laser lorsqu’on de´sire graver le reveˆtement pre`s de l’axe de rotation.
Figure 5.1 Ge´ome´trie typique d’une roue axiale utilise´e pour la compression d’un moteur a`
re´action. Photo gracieusete´ de Turbomeca.
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Par opposition aux techniques de gravure chimique ou par plasma ou` la pie`ce usine´e est
entie`rement submerge´e dans l’agent re´actif, l’utilisation d’un laser ne´cessiterait un montage
expe´rimental complexe permettant de balayer des pie`ces d’une ge´ome´trie courbe. Pour pallier
ce proble`me, on peut penser a` deux types de solutions de´pendemment de la ge´ome´trie de la
pie`ce qu’on de´sire usiner ou meˆme, a` une combinaison de ces deux approches :
1. De´placement du substrat : Au lieu d’utiliser un porte-e´chantillon qui se de´place en
deux dimensions comme celui utilise´ dans ces travaux, il serait envisageable d’utiliser un
porte-e´chantillon avec plusieurs axes de de´placement. Puisque la ge´ome´trie tridimen-
sionnelle de la pie`ce usine´e est pre´cise´ment connue, un porte-e´chantillon avec plusieurs
axes de mobilite´ pourrait suivre le contour de la pie`ce d’avion, alors que le faisceau est
quant a` lui statique.
2. De´placement du faisceau : L’approche contraire a` la pre´ce´dente serait de maintenir
la cible statique et d’utiliser un syste`me de miroirs pour balayer la surface courbe. Dans
ce cas-ci, le de´fi serait de concevoir un syste`me optique qui permettrait de controˆler la
taille du faisceau malgre´ le changement du parcours optique.
Puisque ces deux solutions ne´cessitent un montage expe´rimental assez complexe, on ne
peut ne´gliger les couˆts en mate´riel et en conception engendre´s par la gravure par laser pulse´
d’une pie`ce a` ge´ome´trie complexe. Toutefois, une gravure par plasma ne´cessite, quant a` elle,
une grande chambre a` vide et une consommation importante de gaz. Par conse´quent, les
collaborateurs industriels doivent absolument mettre en perspective les couˆts de la solution
retenue par rapport aux e´conomies issues de la re´utilisation de la pie`ce d’avion.
5.2.3 Oxydation de la surface
Par souci d’e´conomie d’argent et de simplicite´, les ablations rapporte´es durant ces tra-
vaux ont e´te´ exe´cute´es a` l’atmosphe`re. Une conse´quence ine´vitable d’un proce´de´ d’ablation
par laser pulse´ a` la pression atmosphe´rique demeure l’oxydation de la surface usine´e, tel
que rapporte´ au chapitre pre´ce´dent. De plus, les spectres XRD, pre´sente´s dans l’annexe C,
montrent clairement qu’en comparaison avec le substrat de Ti-6Al-4V non traite´, les effets
thermiques produits par l’ablation a` l’atmosphe`re avec un laser excimer provoquent la forma-
tion de TiO2 sous forme rutile et orthorhombique. Puisque l’oxydation du titane est active´e
thermiquement, l’utilisation d’une fluence e´leve´e avec un laser excimer pour acce´le´rer le taux
de gravure favorise davantage l’oxydation du titane en surface.
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Meˆme si la durete´ de certains oxydes peut parfois eˆtre supe´rieure a` la durete´ du sub-
strat [59], la pre´sence d’une couche d’oxyde peut potentiellement nuire a` la re´-adhe´rence
ou a` la composition chimique du nouveau reveˆtement. Si on de´sire e´liminer la pre´sence de
cet oxyde, deux solutions peuvent eˆtre explore´es. D’abord, avant de re-de´poser un second
reveˆtement protecteur, une pre´-pulve´risation dans une atmosphe`re inerte d’argon pourrait
eˆtre utilise´e pour pulve´riser la couche oxyde´e. Ne´anmoins, si cette solution est retenue, on
doit e´viter de modifier les proprie´te´s me´caniques du substrat par un bombardement ionique
trop intense.
Ensuite, une seconde solution serait d’introduire l’e´chantillon dans une chambre a` vide et
d’ablater le reveˆtement sous-vide. D’une part, plusieurs e´tudes ont montre´ que l’ablation sous
vide acce´le´rait de fac¸on importante le taux de gravure [41]. A` une pression ambiante plus basse
de l’ordre de 10−2 - 10−4 Torr, la plume prend plus d’expansion et la matie`re e´jecte´e quitte
plus facilement la surface ablate´e. Par conse´quent, moins de matie`re est rede´pose´e, ce qui
favorise e´videmment le taux de gravure. D’autre part, comme la pression partielle d’oxyge`ne
est tre`s faible, l’oxydation de la surface pendant l’ablation sera minime et peut eˆtre controˆle´e
par la pression de base atteinte avant le de´but du proce´de´. Par contre, l’utilisation d’une
chambre a` vide, d’un syste`me de pompage complet et de moteurs pouvant ope´rer a` une telle
pression augmente conside´rablement les couˆts fixes du proce´de´. Ils ne doivent donc pas eˆtre
ne´glige´s dans l’e´valuation de la potentialite´ de la technique.
5.3 Recommandations et perspectives futures
Les re´sultats faisant l’objet de ce me´moire ont de´montre´ qu’il e´tait possible d’ablater,
avec deux lasers pulse´s diffe´rents, un reveˆtement antie´rosion de TiAlN aussi e´pais que 20
µm de´pose´ sur un substrat de Ti-6Al-4V. Malgre´ un taux de gravure d’un a` deux ordres
de grandeur plus faible qu’une gravure chimique ou par plasma, l’analyse de la surface a
permis de confirmer que le proce´de´ n’alte´rait pas la durete´ du substrat apre`s l’ablation, mais
que l’e´nergie par impulsion employe´e oxydait la surface. En dernier lieu, l’e´tude portant sur
la spectroscopie d’e´mission de la plume a permis de ve´rifier qu’il e´tait possible de suivre
l’e´volution de la gravure pour de´terminer a` quel moment le laser atteignait la surface.
Base´e sur les de´fis rencontre´s, la discussion de´taille´e ci-dessus mentionne donc quatre re-
commandations pour mieux atteindre les objectifs futurs :
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1. Ablation sous vide : En plac¸ant la pie`ce usine´e dans une chambre a` vide, l’ablation
a` basse pression favoriserait l’expansion de la plume et acce´le´rerait le taux de gravure
tout en limitant l’oxydation de la surface observe´e a` pression atmosphe´rique. Cette
atmosphe`re controˆle´e pourrait e´galement faciliter le suivi en temps re´el du proce´de´ par
spectroscopie d’e´mission de la plume.
2. Laser excimer plus performant : Le choix d’un laser excimer de dernie`re ge´ne´ration
qui offre la meˆme e´nergie par impulsion, mais un taux de re´pe´tition maximal de l’ordre
du kHz, permettrait d’augmenter significativement le taux de gravure et d’obtenir des
temps de gravures similaires aux autres techniques e´tudie´es.
3. Approche hybride : En combinant les avantages d’une gravure chimique rapide avec
une gravure par laser pulse´ plus pre´cise, un proce´de´ en deux e´tapes pourrait acce´le´rer
le taux de gravure tout en maintenant une bonne pre´cision et se´lectivite´.
4. Calibration de la spectroscopie : Pour miser sur une gravure plus se´lective, les
ratios d’intensite´ (RIR) utilise´s pour le suivi in situ de la gravure doivent eˆtre calibre´s
en fonction de la fluence utilise´e afin de d’e´tablir un crite`re d’arreˆt pre´cis.
Avec le prix croissant du titane et des couˆts de fabrication, l’ide´e de recycler les substrats a`
base d’alliages de titane en gravant le reveˆtement antie´rosion dysfonctionnel devient de plus
en plus attirante pour les fabricants. Dans ce contexte, ce me´moire pre´sente une solution
possible pour re´cupe´rer ces pie`ces dispendieuses. Il reste qu’une approche par laser pulse´
peut sembler plus couˆteuse et complexe par opposition a` la gravure chimique qui a de´ja` fait
ses preuves en industrie en e´tant plus rapide et peu couˆteuse. Par conse´quent, il revient aux
collaborateurs industriels de mettre en perspective les e´conomies re´alise´es en recyclant la
pie`ce, les couˆts fixes et variables d’une approche par laser pulse´ de meˆme que la ne´cessite´
d’opter pour une technique plus pre´cise.
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Re´sultats pre´liminaires obtenus avec le laser femtoseconde Spitfire
Montage expe´rimental et me´thodologie
Le sche´ma du montage expe´rimental utilise´ est pre´sente´ a` la figure A.1 ou` les pie`ces
optiques mineures ne sont pas illustre´es pour simplifier la lecture.
Figure A.1 Sche´ma du montage expe´rimental utilise´ pour des essais pre´liminaires avec le laser
Spitfire de Spectra Physics. Certaines pie`ces optiques mineures ne sont pas pre´sente´es.
Dans le cas des essais avec le laser Spitfire, l’effet du taux de re´pe´tition, de la fluence, de
la vitesse de balayage et le pas entre chaque ligne ont tous e´te´ brie`vement e´tudie´s a` partir
de quelques expe´riences ponctuelles. Dans chacune de ces expe´riences, une surface carre´e de
2×2 mm2 a e´te´ ablate´e en variant un parame`tre a` la fois pour de´terminer l’effet de cette
variable sur la profondeur d’ablation. La figure A.2 pre´sente le parcours d’ablation utilise´ ou`
la surface carre´e a e´te´ grave´e en de´plac¸ant le porte-e´chantillon a` une vitesse connue v sur une
distance de 2 mm. Ensuite, l’e´chantillon e´tait de´place´ perpendiculairement d’un certain pas
p pour finalement repartir dans la direction inverse vers l’autre extre´mite´ de la surface.
Figure A.2 Parcours emprunte´ par le porte-e´chantillon durant l’ablation d’une surface carre´e.
Le porte-e´chantillon se de´place a` une vitesse v et passe a` la ligne suivante en incre´mentant
d’un pas p.
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Effet de la fluence, de la vitesse de balayage et du pas
Pour e´valuer si la fluence, la vitesse de balayage et le pas, ont un impact significatif sur
la profondeur d’ablation, un e´chantillon de re´fe´rence a e´te´ ablate´ avec φ ≈ 1.4 J/cm2, v = 0.5
mm/s et p = 50 µm. Ensuite, trois autres e´chantillons ont e´te´ ablate´s en variant un parame`tre
a` la fois. La premie`re surface a e´te´ grave´e avec une fluence quatre fois plus grande (φ ≈ 5.6
J/cm2), la seconde avec une vitesse de balayage double´e (1 mm/s) et la troisie`me avec un
pas deux fois plus petit p = 25 µm. Les profondeurs obtenues sont regroupe´es dans le tableau
A.1.
Tableau A.1 Comparaison de la profondeur d’ablation obtenue avec le laser femtoseconde
Spitfire selon la variation individuelle de trois parame`tres. L’e´chantillon de re´fe´rence a e´te´
ablate´ dans les conditions suivantes : φ ≈ 1.4 J/cm2, v = 0.5 mm/s, p = 50 µm et a` un taux
de re´pe´tition de 1000 Hz.
E´chantillon Re´fe´rence 4φ 2v p/2
Profondeur 10 µm 16 µm 4.5 µm 13 µm
Effet du taux de re´pe´tition
Avec ce laser, nous avons aussi e´tudie´, a` partir d’ablations statiques, si le taux de re´pe´tition
du laser utilise´ (maximum de 1 kHz) a un impact sur le me´canisme d’ablation. En appliquant
le meˆme nombre de pulses, aucune diffe´rence significative a e´te´ observe´e. La figure A.3 montre
des images au MEB qui comparent le site d’ablation obtenu a` deux fre´quence d’ablation
diffe´rentes.
Figure A.3 Site d’ablation apre`s l’exposition a` N ≈ 50 pulses a` un taux de re´pe´tition de (a)
10 Hz et (b) 1000 Hz. (λ = 800 nm, φ ≈ 1.5 J/cm2, τ = 50.8 fs)
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ANNEXE B
Re´sultats pre´liminaires obtenus avec le laser femtoseconde Hurricane
Cette annexe pre´sente une e´tude pre´liminaire qui illustre l’effet de la taille du faisceau.
La figure C.1 compare la texture de la surface apre`s l’ablation du reveˆtement de TiAlN avec
deux faisceaux de taille diffe´rente.
Figure B.1 Images prises au microscope optique qui comparent la texture de la surface ablate´e
avec un faisceau (a) de 80 µm de diame`tre (surface dans le plan focal) et (b) d’environ 250
µm de diame`tre (surface 1.5 mm au-dessus du plan focal). Conditions d’ablation : λ = 800
nm, 450 µJ/pulse, τ = 120 fs, taux de re´pe´tition= 1000 Hz, v = 0.3 mm/s et p = 50 µm.
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ANNEXE C
Spectres XRD d’une surface ablate´e avec un laser excimer
Pour confirmer la pre´sence d’oxydes de´cele´e par l’analyse chimique par EDX, cette annexe
pre´sente une comparaison entre les re´flexions des plans cristallins a` la surface d’un substrat
de Ti-6Al-4V et ceux observe´s apre`s l’ablation du reveˆtement de TiAlN avec un laser excimer.
Figure C.1 Spectres XRD mesure´s a` la surface (a) d’un substrat de Ti-6Al-4V non ablate´ et
(b) apre`s la gravure comple`te du reveˆtement de TiAlN avec un laser excimer dans les condi-
tions d’ablation optimales (voir section 4.3.2). Identification des pics : α-Ti=Ti hexagonal,
t-TiO2=TiO2 te´tragonal (rutile), o-TiO2=TiO2 orthorhombique et c-TiN=TiN cubique.
